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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznejwarunki wykonania i odbioru wszystkich robo6t budamych
zwiazanych z przebudawOddziatu Chirurgii Ogolnej i Onkologicznej

wraz z wewaetrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechaniczingpzéw medycznych

w Szpitalu Specjalistycznym wla.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji rob6t wymienionych porej. W dalszej cgci opracowania Specyfikacja Techniczna
bedzie opisywana skrétem ST, a Szczegbtowe Specyéikbechniczne skrotem SST.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizs¢ Dokumentéw Przetargowych i najeje stosowé w zlecaniu i
wykonaniu Robat opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych Specyfikaci Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogélne, wspodlne dla robdt epgh
poszczegodlnymi szczegbtowymi specyfikacjami tecihmyeni.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonanibérobudowlanych naky rozpatrywa
tacznie z opisem technologii wykonania rob6t zawartympracowaniach braowych.

1.4 Podstawowe okrélenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione patgj okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Przedmiar robot- opracowanie obejmage zestawienie planowanych robét w kolggidechnologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniensdioustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane budowa a tate prace polegage na przebudowie, mouta remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w oloeym miejscu, a tate odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego.

Teren budowy- przestrzé w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzgaiajmowai
przez uradzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budaw- decyzja administracyjna zezwaleg na rozpocgie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robo6t budowlanych innychzibudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy pozwolenie na budaywwraz z zaiczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbiorow ezciowych i kaacowych, w mia¢ potrzeby, rysunki i opisy shice
realizacji obiektu, operaty geodezyjne,akk&a obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow nagto
montau — take dziennik montau.

Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami poary&wczymi.

Aprobata techniczha- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzajjego przydatndé do
stosowania w budownictwie.
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Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowZujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zatarokoliczngci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawobot, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawowy
odpowiedzialné¢ za prowadzombudowve.

Inspektor Nadzoru /bynier/ - kompetentny, niezatay organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowéci wykonywanych robot budowlanych i zgodweo ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz DokumentadpProjektova.

Kierownik Projektu /Menatkr Projektu/~ Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przegtolskie Normy- odniesienie w tekie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozpsizen, Zarzdzen lub Norm ldzie rozumiane jako konieczéto
uzyskania zgodrigi ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawafarzdzeniami i Normami
razem, wtaciwym dla danego zagadnienia.

1.5 Podstawa opracowania

« Umowa o prace projektowe

« Projekt wykonawczy

* Wytyczne stosowania prajpych w projekcie materiatdbw budowlanych, zawarte materiatach
informacyjnych producentéw i certyfikatach

* Normy i przepisy techniczno-budowlane oHegace warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano-montaowych i wykaiczeniowych (wykazy zawarto na ka@u kadej Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej)

1.6 Ogolne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgode® z dokumentagj
projektows, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstalacramawigcego zgodnie z art. 22, 23
i 28 Ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie roboty olgie projektem nabeyy wykona wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montawych ” oraz obowjzujacych Polskich Norm zgodnie z obawujacymi
przepisami BHP, pod fachowym nadzorem techniczngmstzony osoby posiadaej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przyjgte rozwhzania materialowe i systemowe stanpvpoghdowy standard techniczny i ustalaj
poziom rozwizar. Rozwhzania inne i w projekcie wymagaj uzgodni@ z Projektantem, Inspektorem
Nadzoru i przedstawicielem Zamawieggo.

Kolejnas¢ robdt i organizacja pracy na budowie musé bgodna z warunkami formalnymi oraz niezmo
obniza¢ jakosci rob6t budowlanych.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materidisze] jakaci

(nie dopuszcza si stosowania niejednorodnych materiatow zzmg@ch serii, kacowek itp. ),
z zastosowaniem nadzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z re@dp w warunkach
odpowiadagcych wymogom technicznym poszczegolnych robot (penatura, wilgotng ) z dbatdcia

0 materiat i wykonane uprzednio roboty.
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1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazatdeu budowy nagpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajicy przekazuje Wykonawcy w formie aaknikéw do protokoétu przekazania placu budowy :
. uzgodnienia prawne zwaane z przekazaniem placu budowy
. dziennik budowy i ksizke obmiaru rob6t

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasi@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagade Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzenigmtadnych mediéw spoczywa na Wykonawcy,
a koszty z tego tytutu ponoszone zawigis¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

1.6.2. Zgodnd¢ robo6t z dokumentaci projektowa i ST,SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicze olodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnionetblyo
w jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catekdmentacji.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoérinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe
W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszigstk
wykonane Roboty i dostarczone materiadgdzgodne z DokumentacProjektova i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za wartai docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mgg@rzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektove lub ST i
wplynie to na niezadowalgja jakasé elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienaalizacji kontraktu,
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczge,
w tym ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki
niezkedne do ochrony Rob6t. Koszt zabezpieczenia teramlowy nie podlega odbnej zaptacie
i przyjmuje sg, ze jest whczony w cen umowry.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ przez umieszczenie, w miejscach isd@ach
okreslonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych, ktérych #e bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajicego. Tablice informacyjnegtda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcacbzie utrzymywa teren budowy,
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
0sOb lub wiasnai spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej i utrzymywa sprawny spra
przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne dda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisezabezpieczone
przed dosipem osbb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Ochrona wilasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowizany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znesEem wiasnéci publicznej
i prywatnej. Wykonawca jest w peini odpowiedzialrey ochror urzadzex uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurocigi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobagany jest do wigciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszéiogeh uradzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Meeaadprojektu i zainteresowane wladze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikéw
znajdupcych st obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. eletwent zieleni Wykonawca ponosi wszelk
odpowiedzialn& wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowagiadowiska”.

Wykonawca zobowzany jest do uposzlkowania i przywrécenia na whasny koszt zieleni stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w raefezniszczenia, naniesienie i foielenie warstwy
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysiarasion traw).

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwalya sszkodliwe dla otoczenia, niegdtn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorn, jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéav n
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a zakaiczeniu Robot ich
szkodliwai¢ zanika (np. materialy pylaste), mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamavi@] powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatbw od wiaiwych organdéw administracji patwowej. Jeeli
Wykonawca uyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie 3pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaya|
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1.6.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniagzeobcihzenia na & przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidnab zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposohglyi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Zamawiafego Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgtenie osiowe nie dula
dopuszczone na teren budowy i Wykonaweadzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamayeieglo.

1.6.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzeda przepisow dotycych bezpieczestwa
i higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby persoigelvykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Odzierobocza stosowana podczas wykonywania rolglzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do

robét od daty rozpoezia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zZadaenia przez
Zamawiajicego).

1.6.11 Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralméjscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktorea sw jakikolwiek sposOb zwizane z robotami i dulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prZepiswytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczce materiatow

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné za spetnienie wymagdaakaosciowych materiatéw gytych
do realizacji robat.

W terminie wyznaczonym przez Menada Projektu Wykonawca powinien przedstawilo
zatwierdzenia informacje dotygze zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatéw.

Do wykonania rob6t budowlanych najestosowd ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyrampuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownéctwiznaje si wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgoécianajcy w zalenosci od rodzaju wyrobu forg

e certyfikatu — na znak bezpiedmwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

» deklaracji zgodngi lub certyfikatu zgodnii z Polsle Normg lub aprobat techniczr jezeli nie &
objete certyfikacy w pkt. poprzednim.
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W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczeg@ wymagaj atestow, kada partia materiatow
dostarczona na budewpowinna posiadaatest okrélajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowzany jest na bieco kontrolowé jakos¢ wbudowanych materialdw. Materialy nie
odpowiadagce wymaganiom, powinny byrzez Wykonawe wywiezione z placu budowy.

Materiaty nie spetniace wymaga jakasciowych Wykonawca wbuduje na wiasne ryzyko dcsk z
konieczndcia rozbiérki i ponownego wykonania roboét lub niezagtaiem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skladowarpazechowywania materialéw. Po zakaeniu
robot miejsca czasowego sktadowania materiatow poyby doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatébw szigah dla srodowiska.Wszelkie konsekwencjezygia
materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykooaw

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegdtowe specygfikatechniczne przewidayj mazliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wyk@mych robotach, Wykonawca powinien
powiadomé Menadera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wypzeeiem i uzyska jego
akceptagj.

Materialy zastosowane do wiza musz ponad to posiadaswiadectwo dopuszczenia fswowego
Zaktadu Higieny.

2.2 Zr6dta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek eniatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczego6towe informacje dote proponowanegarodia zamawiania tych materiatow i
odpowiednie atesty, aprobaty techniczéwiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwienia
przez Zamawiajcego

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegobdta nie oznacza automatycznies wszelkie materiaty
z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&da celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegardodta w sposob gty spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.3 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonaweg wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane matedat czasu gdydala one potrzebne do robdt,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhemaja jakosé i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodrnzoimeynierem organizuje Wykonawca.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powratdZamawiagcego o swoim zamiarze przed

uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzajarmatu nie mae by pézniej zmieniany bez
zgody Zamawiajcego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych robdt. Spex uzywany do robdt powinien gy zgodny
z projektem organizacji robot, zaakceptowanym prZemawiajcego; w przypadku braku ustale
w takich dokumentach spiizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamasgago.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zam@eego w terminie przewidzianym umew

Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany

w dobrym stanie i gotowgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawigmu kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkéw umowy,
zostam przez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takishodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami @kreymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zam@eego, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetni@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfsgi na osie i innych parametréw technicznystodki
transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone
Zamawiajicego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegtkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia edowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactesmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ra@gatdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodéh@ dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamagagago.

Decyzje Zamawiajcego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdaot keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaumentacji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 2aviajacy uwzgkdni wyniki bada materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzan kweste

Polecenia Zamawiagego leda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytplnosi
Wykonawca.

Prace prowadzone sa czynnym obiekcie, w zagku z czym :

. obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawcaerarowadzi prace w godzinach nocnych
tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamaweggo.

. Wykonawca ograniczy do minimum agliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla czynnych
oddziatow,

. Wykonawca nie mee korzysté w celach transportu materialéw z wind osobowych

. Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania przepisow ohawacych na terenie Szpitala
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51 Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przgjia budowy Wykonawca powinien dokana

. sprawdzenia kompletdoi dokumentacji projektowej,

. sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na bugavzgodnienia),
. oceny stanu terenu w zakresieathwosci wyznaczenia:

. drég dowozu materiatéw

. miejsc sktadowania materiatdw

Wykonawca zobowzany jest uzgadntaz Zamawiagcym wszelkie wyiczenia zasilania w media tj.
prad, woda, c.0. niezioine do prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakéci

Do obowiazkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamaeégjo
programu zapewnienia jas@ (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§konywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtiejwykonanie robét zgodnie z dokumendac]
projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplrzyniera.

Program zapewnienia jaka (PZJ) ledzie zawier&

a) cz$¢ 0goblm opisupca:

. organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaemibét, bhp.,

. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakad terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

. system (sposab i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych robot,

. wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagzenia pomiarowo-kontrolne,

. srodki transportu oraz ugdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
. sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,
. sposob i procedampomiardw i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie uggdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowkamywania
poszczegdlnych elementow robot,
. sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona
jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakéci materiatbw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne
do pobierania prébek i balaateriatéw oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zgstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdaekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robo6t zgodnie z umaw
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Wykonawca dostarczy Zamawdapmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane uadzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrdlajacych procedury bada Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatbw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae Stosowanie statystycznych metod pobierania probgdetych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modoy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Zamawiajicy bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiatego Wykonawca dulzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgprzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomezna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawdgp.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmdmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawigjego.

6.5 Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazyw& Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
p&zniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

6.6 Badania prowadzone przez layniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli
I zapewniona mu dulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakwoy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololfdt prowadzonego przez Wykonawdtedzie
oceni& zgodnd¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawymidw bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Zamawiajicy maze pobierd prébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Zamawigy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lutbatkowych
bada, albo oprze si wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétdnmateriatow i robot z
dokumentagj projektows i SST, a koszty powtérnych bada pobierania probek poniesione zogtan
przez Wykonawe.

6.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodndci

Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

. certyfikat na znak bezpieazetwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
Polsky Norma
aprobag techniczr, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli
nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SST,4da partia dostarczona
do robot ledzie posiadate dokumenty, okétajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez
Wykonawe Zamawiajcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spekpigich wymaga beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbowdazujacym Zamawiagcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoankehca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ®taska stibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane
trwalg technily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltiyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolnéci:

. dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegolnych elementow robat,

. przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,
. uwagi i polecenia Zamawigjego,

. daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robét zanid@ych i ulegagcych zakryciu, cgciowych i kaicowych
odbiorow robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robdét,

. dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

. dane dotycace jakaci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedigone
Zamawiajcemu do ustosunkowaniasi

Decyzje Zamawiajcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujzaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zansgaecego do ustosunkowaniaesiProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegsti kadego

z elementow robét. Obmiary wykonanych robot przedza s w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
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6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jada
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#@/ykonawcy lda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych powgj, nas¢pujace dokumenty:

. pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

. protokoty przekazania Terenu Budowy,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umawywilnoprawne,
. protokoty odbioru robot,

. protokoty z narad i ustate

. korespondengjna budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty dowg beda zawsze dospne dla Iyniera i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot
7.1 Ogollne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektowa

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigieéniu Zamawiajcego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru leda wpisane do ksgi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku naleytego wykonania przedmiotu umowy i uazenia
wszystkich roboét zgodnie z dokumentadgtedne dane zostarpoprawione wedtug instrukciji igniera

na pgmie.

Obmiar gotowych Robdétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2 Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jali SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore may by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgttalzaakceptowane przez
Zamawiajcego.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub speg
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST

Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob aigty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiagpgo.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikagych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdxda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mduy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zakznika do ksigi obmiaru.

8. Odbior robot
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
. odbiorowi robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu,

. odbiorowi czsciowemu,
. odbiorowi kaacowemu,
. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrpos¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Zamawigy.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawaggo. Odbior bdzie przeprowadzony zgodnie niezwtocznie,
jednak nie péniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®udi powiadomienia

o tym fakcie Izyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia #iynier na podstawie dokumentéw zawiecgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. @dhiob6t dokonuje Zamawiggy.

8.4 Odbior koncowy robot
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Calkowite zakaéczenie robot oraz gotow® do odbioru kéacowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagomem na pimie o tym fakcie
Zamawiajcego.

Odbi6r kaicowy rob6t naspi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Zamawiagpgo zakaczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaeego w obecniei Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadadowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio wykonania rob6t z dokumentaci
projektowg i SST.

W toku odbioru kécowego robét komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzdpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robdt uzupetniagych w
warstwie scieralnej lub robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydoobi ustali nowy
termin odbioru kacowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakagé wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnd@hktacy projektowy i SST z uwzgidnieniem
toleranciji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzaéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniajc pomniejszom wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1 Dokumenty odbioru kaicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&wego robot jest protokét odbioru dapwego
robot sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:

. dokumentagj projektows podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

. Specyfikacje Techniczne,

. dokumenty zainstalowanego wypeésaia

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
. deklaracje zgodrigi, atesty lub certyfikaty zgodéa wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i

ew. PZ],

. inne dokumenty wymagane przez Zamawgapo.

. Opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badgpomiarow
zakczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodrsd 2 PZJ

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przet@nie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych
robot wiacicielom uradzen.
. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nieldogotowe
do odbioru kécowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnage lxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeglicych wyznaczy komisja.

169—CHO—B—C—STWIOR——I—1P
BIURO PROJEKTOW StU ZBY ZDROWIA ,PRO-MEDICUS”
Krakow, czerwiec 2016

16



PRZEBUDOWA ODDZIALU CHIRURGII OGOLNEJ | ONKOLOGICZN EJ ]
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ | GAZOW MEDYCZNYCH
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JA SLE

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinwvzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér keowy robot”.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw pfatndgci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protiokaodbioru robot. Przy
dokonywaniu rozliczé obowhzuja postanowienia zawarte w umowie peddy Zamawiggcym a
Wykonawa.

Wartaé¢ ryczattowa uwzgldnia wszystkie czynrgi, wymagania i badania skladeg¢ st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji progetkej a take w obowszujacych
przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe rob&dh obejmowé:

. robocizrg bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,

. wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

. wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami,

. wyposaenie wraz z kosztami zakupu,

. koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

. podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Wartas¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonaviest ostateczna i wyklucza mivo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty.

10. Przepisy zwazane

Przy wykonywaniu i montar wszystkich elementéw ofiych Specyfikagg Technicza jako
obowiazujace naley przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowieldmorm PN nalgy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W #dym wypadku natey uwzgkdniaé wytyczne i
przepisy producentéw. W szczegdloionalery przestrzegaponizszych norm.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (DntJ89, poz. 414 z @hiejszymi zm. z 27
marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz.718).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniedDQ2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2l@01r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. @B8, poz. 1555).

. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dni®2 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych sten czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych @rz materiaty
budowlane, urmzenia i elementy wypogenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludz
(M.P. nr 19, poz. 231).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. wrapie
wykazu wyrobéw budowlanych nie majch istothego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyeediug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rsprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowstgsowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wrawie
oceny systemOw zgodém, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu oznakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechrsggeowania w budownictwie (Dz.U.nr
1113, poz. 728).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DANWU47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994r. w
sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktoryealizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, @8zz pén. zm.)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwgarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz.U. nr
121, poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t bwthno-montaowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytucfim&ki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom |
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B-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV - 45100000-8
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1. Projekt organizacji robot i zagospodarowania plau budowy

Z uwagi na przyjty sposob realizacji inwestycji (prowadzenie pracddwlanych w aytkowanym

obiekcie) — przysipienie do robot naksy poprzedzi opracowaniem przez gidbwnego wykonavpecojektu

organizacji robot i zagospodarowania placu budagjmupcego w szczegolioi:

« Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowaaipatrzeby placu budowy

* Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewoéjzlokalizowane obiektow placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalni jadalni pracownikow, niezflinych magazynow
pomocniczych, obiektéw technologicznych) w sposiéb powodujcy kolizji z drogami transportu
materiatow i spretu

e Opracowanie programu bezpiegagtva pracy i ochrony zdrowia 0s6b zatrudnionycty pobotach
budowlano-montzowych, instalacyjnych i wykitczeniowych

» Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry

» Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elemerttudowlanych

» SzczegOtowy harmonogram prac z uwgglieniem kolejnéci wykonywania poszczegoélnych
elementow obiektu

2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przysipieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawcaip@én odpowiednio przygotowa

teren, na ktérym te roboty madpy¢ wykonywane, a w szczegolkw:

* ogrodzt plac budowy, gdy jest to konieczne ze wdgl na ochro@ mienia znajdujcego st na
placu budowy lub w celu zapokmnia niebezpiechstwu, jakie mae zagraac w czasie
wykonywaniu robét osobom mgym dostp do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu
budowy powinno by tak wykonane, aby nie stwarzato zagmoia dla ludzi, a jego wysokb
powinna wynosi nie mniej nz 1,50 m,

* wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub pgog@vag budynki istniejce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na ckladewania materiatdw, maszyn i gdzes,
ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektéwhealogicznych zwizanych z budow oraz
przygotow@& miejsce do sktadowania materiatdw i sgptzzmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami,

* na budowie urgdzi¢ dla pracownikdw wydzielone pomieszczenia na jadabzatn¢, do gotowania
napojéw, suszenia odzig umywalng i usepy,

» pomieszczenia powinny by odpowiedniej powierzchni, zgodne z obaguijacymi w tym zakresie
przepisami dotyccymi ogélnych warunkdw higieniczno-sanitarnych nadwie,

* przygotow& sktady na materiaty, ktére mg@gspowodowd wybuch (np. materiaty qune,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przyyaciu rozpuszczalnikbw materiaty chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodniebowizzujacymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta,

» zapewné korzystanie z mdu elektrycznego niezidnego przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz dwietlenia placu budowy i miejsc pracy,

* wykona& ostony oraz przégia dla pieszych na czas trwania budowy

 usuw& z placu budowy gruz, zdne materialy, ugdzenia i przedmioty mege stwarzé
przeszkody lub utrudnéawykonywanie robot.

3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy natg wykorzystd istniejca sie¢ drog statych . Nalg utrzymywa& je
w czystdci i nie uniemaliwia¢ transportu wewstrzszpitalnego.

W razie , gdy wskutek wykonywania rob6t , zostahkaicty przejazd, w jego miejscu naleumiescic¢
zapoe z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dziew nocy, a w odpowiedniej odlegic
ustawt tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu ilostgy drodze objazdu.
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B-02.00.00 ROBOTY WYBURZENIOWE | DEMONTA ZOWE
KOD CPV -45111211-0

169—CHO—B—C—STWIOR——I—1P
BIURO PROJEKTOW StU ZBY ZDROWIA ,PRO-MEDICUS”
Krakow, czerwiec 2016

21



PRZEBUDOWA ODDZIALU CHIRURGII OGOLNEJ | ONKOLOGICZN EJ ]
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ | GAZOW MEDYCZNYCH
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JA SLE

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjihtécznej § warunki wykonania i odbioru robét
wyburzeniowych i demontawych zwhzanych 2z przebudaw Oddziatlu Chirurgii Ogélnej i
Onkologicznej wraz z wewitrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechaniczngjazéw medycznych
w Szpitalu Specjalistycznym wila.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z robotami
wyburzeniowymi i demontawymi.

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stardokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu, zgodnie z ustawo zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robo6t opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robot rozbiérkowych szanych z
dostosowaniem istniggego budynku do wymogoéw normowych w ramach oprarmjy dokumentacii
techniczne;j.

Zakres robot :

. Rozebranigcianek dzialowych z cegiet na zaprawie cement-wgrpscianki ¥z cegly

. Rozebranigcianek z cegiel na zaprawie cement-wagiany grube

. Wykucie otwordéw wscianach nénych i dziatowych

. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

. Zerwanie posadzek z gresu

. Roboty rozbiérkowe — elementy betonowe niezbrojogre-do 15 cm— warstwy posadzkowe
. Przebicie otworéw w elementach w stropie,

. Wykucie z muru écieznic stalowych i drewnianych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogolne”

1.50gdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyaméa dotycace robot podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne"

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne"

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Zastosowany spgkz powinien by uzgodniony i uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru.

Sprat :

. Samochod samowytadowczy
. Wciagarki reczne i elektryczne
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. Rusztowania systemowe

. Pomosty wewetrzne

. Drobny sprzt : tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle,iadra, taczki, pity do metalu
I drewna

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyaeze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidqnedo

Transport gruzu wolnymgrodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpigerbprzed wypadaniem.
Odwiezienie drewna, ztomu, szkia i gruzu na odpdwe skfadowiska. Nie natg uzywac gruzu do
ponownego ziycia w podiau posadzek.

Wybér miejsca sktadowania materiatow z rozbiérkawe uzyskaniem niezbinych pozwolé i kosztéw
sktadowania nale, do Wykonawcy. Wyboégrodkow transportu zaky od warunkéw lokalnych.

5. Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyaze wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wynmégyagdlne”

Zasady wykonywania wyburie

. Roboty wyburzeniowe natg wykonywa na podstawie dokumentaciji projektowej. Miejscekidaym
prowadzone & roboty rozbiérkowe naly ogrodzé i oznakowa tablicami ostrzegawczymi. Przed
rozpoczciem robot nakey wytaczy¢ instalacg teletechniczai elektroenergetycan

. W czasie prowadzenia robot zabronione jest przetigtadzi na niej potazonej kondygnacii.

. Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiorkowych ayalstosowa zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktore powinny mieabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

. Zabronione jest przewracarsigan lub innych aZci obiektu przez podcinanie. W czasie wykonywania
robot rozbidrkowych sposobami mechanicznymi wsaystisoby i maszyny powinny znajdoévaic
poza stref niebezpieczn

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

Polega na sprawdzeniu kompledoiodokonanej rozbidrki, usugtia gruzu i sprawdzeniu braku zaged
na miejscu

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyaze obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagagine".

Cena jednostki obmiarowej 1°wbejmuje:

. roboty przygotowawcze

. rozebranie elementéw obiektéw budowlanych
. wywoOz materiatdw z rozbiorki

. uporazdkowanie miejsca prowadzonych robot

. opfata za przyjcie materiatdw na wysypisko

Jednostk obmiarow jest 1 mi(metr szécienny) wykucia otworéw vécianach i 1 m2 (metr kwadratowy)
wykucia z muru écieznic.

8. Odbidr robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagagine"
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Odbior przeprowadza Inspektor na podstawie zapis@zienniku budowy.

Odbidr naley przeprowadi bezpdrednio przed przygpieniem do nagpnych robot.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygze podstawy ptatréoi podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”

Zapisane w dzienniku budowy -*iirszt. po odbiorze robét

10. Przepisy zwazane

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia020r — Dz.U.Nr 198, poz. 2043
w sprawie warunkow i trybu pagiowania w sprawach rozbiérek nigtkowych lub

niewykanczonych obiektéw budowlanych

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003— Dz.U.Nr 47 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych

. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listyzajow
odpadow, ktore wytwarzagy odpady mee przekazywéaosobom fizycznym do wykorzystania

. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listgzajow odpadow,
ktore posiadacz odpaddéw meoprzekazywa osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
nie kedacym przedsibiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby
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B-03.00.00 PRACE BETONIARSKIE
Kod 45262300-4

KLADZENIE ZBROJENIA

Kod 45262310-7
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjihtécznej § warunki wykonania i odbioru robét
betoniarskich i uktadania zbrojenia

zwiazanych z przebudaw Oddziatu Chirurgii Ogolnej i Onkologicznej wraz wewrgtrznymi
instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazdwdycznych w Szpitalu Specjalistycznym wida
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z robotami
betoniarskimi i uktadaniem zbrojenia.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stardokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustavw zamodwieniach publicznych i realizacji oraz roz¢iniu robo6t opisanych w

punkcie 1.1

1.3  Zakres robot obgtych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad wykonywania konstrukcji betonowych i

zelbetowych.

Zakres robot :

. Przygotowanie mieszanek betonowych

. Przygotowanie do betonowania , uktadanie mieszb@tanowej i jej zagszczanie
. Przygotowanie zbrojenia

. Ukfadanie zbrojenia

. Wykonywanie fragmentow piyt,

. Piekgnacja betonu

1.4  Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowdzujacymi normami oraz przepisami
i 0znaczaj:

Beton zwykly — beton oggtasci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa nafreggo o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualngotiatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skta@niaed zwazaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikbw ralngch i ewentualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nasikliwos¢ betonu — stosunek masy wody, kt@dolny jest wchiogt beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopied wodoszczelngei —symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalnmi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotm wartc¢ cisnienia wody w Mpa,
dziatapcego na probki betonowe.

Stopieh mrozoodpornéci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigly beton pod wzgbem jego
odporndci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznaezamagan liczbg cykli zamraania i
odmraania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jasiejszy nk 2%.

Klasa betonu —-symbol literowo-liczbowy (np.B30) dgéikujacy beton pod wzghbem jego
wytrzymatcici nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsalgwarantowas RbG w Mpa.

Wytrzymalag¢ gwarantowana betonu nsciskanie RbG - wytrzymadé (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania s@skanie kostek szeiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnierma®N-B-06250
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1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyaméa dotycace robot podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne"

2. Materialy
Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST B-00.00.00
~Wymagania ogoélne"

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pa@dlostosowad mazna wod odpowiadajca wymaganiom

normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda adddméw i zapraw". Bez baddaboratoryjnych

mozna stosowawodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jest zycie waod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd ieaapcych

tluszcze organiczne, oleje i mut .

. Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie".

. Dodatki domieszki - domieszki do betonéw muszec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz posia@aest producenta.
. Kruszywa

Kruszywo do betonu powinno charakteryzoasic statGcia cech fizycznych i jednorodsoia
uziarnienia pozwalaga ha wykonanie partii betonu o statej jako

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa mubyé na placu sktadowym oddzielnie skladowane na
umocnionym i czystym podio w sposob unienitiwiajacy mieszanie gi

Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymatad¢ badam przez sciskanie w cylindrze zgodnz
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny kypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrieg&kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi liypoddany badaniom niepetnym obejaaym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0624.1

- 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

- 0znaczenie zawaroi grudek gliny, ktére oznaczaegpodobnie, jak zawar§é zanieczyszczeobcych,
- 0znaczenie zawaro pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla4dej partii kruszywa wynikow jej petnych
bada wg normy PN-B-06712.

Cement

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetmiawymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu peoitkdego czystego (bez dodatkéw) klasy 32,5 NA

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (zwglbne miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyrgkaite (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki ostal lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzawpatrzone w uggzenia do przeprowadzenia
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kontroli obgtosci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry namggenychscianach).

Podiaza sktadow otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecea
cement przedciekaniem wody deszczowej i zanieczyszcA@odiogi magazynéw zamkitych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpiecxsg cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzagigest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadasebrektadach,

- po uptywie terminu trwakei podanego przez wytwornie, w przypadku przechosryia w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzieimeadectwo jakéci powinna by przechowywana
osobno w sposob umldwiajacy jej tatwe rozranienie.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcjizelbetowych nalgy stosowa stal klas i gatunkéw wg dokumentacji
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: stal Alll N, tgaku RB500W/BSt500s oraz stal klasy A-l
gatunku St3SXsrednice jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwia Na powierzchni
czotowej petdw niedopuszczalnesgamy usadowe, rozwarstwieniagkmiccia widoczne gotym okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowtadg@maganiom normy PN-H-93215.

Do montau pretow zbrojenia nalkyy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. amatkowego.
Dopuszcza si stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowywHacznie z betonu. Podktadki
dystansowe mugzy¢ przymocowane do prow.

Beton
Beton do wykonania podstawowych element@ibetowych jest klasy B25 i B30.

Sktad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony zgodnie z normPN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrdi szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez
wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinnéarig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN
B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzt
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

Wykonawca przygpujacy do konstrukcji betonowych ielbetowych zwyklych powinien wykaga
mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

. Rusztowania i deskowaniagske

. Urzadzenia stiace do transportu mieszanki betonowej
. Urzadzenia do zagszczania betonu

. Urzadzenia i maszyny do prostowanigtpmw

. Urzadzenia i maszyny doegi pretow

. Urzadzenia i maszyny do spawanigtpmw

. Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyaeze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidnejo

Transport mieszanki betonowej nie powinien powodonaruszenia jednorodfc mieszania, zmian w
sktadzie mieszanki, zanieczyszczenia, zmiany teatper
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Czas trwania transportu powinien zapehdstarczenie mieszanki w takim stopniu ciéktpjaki zostat
przyjety dla danego rodzaju konstrukcji

Element zbrojeniowe powinny byrzewaonesrodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu
materiatéw, bez uszkodzenia i deformacji

5.  Wykonywanie robot
Ogolne wymagania dotygze wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wynméeyagolne”

Warunki przystpienia do rob6t :

. Przed przyspieniem do wykonywania rob6t nalewykona& deskowanie, rusztowania, usztywnienia,
pomosty

. Stwierdzt gotowa¢ sprz:tu i urzadzer do betonowania

. Stwierdzt prawidiowa¢ rozmieszczenia i niezawodidoelementdw kotwicych zbrojenie i deskowanie
itd.

. Oczyci¢ prety zbrojeniowe

. Wyprostowa prety zbrojeniowe

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien ¢byprzygotowany przez Wykonawcprzy wspotpracy z
niezalenym Laboratorium zatwierdzonym przezyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbytvsic w wytwoérni. Dozowanie kruszywa powinnodwykonywane
z dokladnécia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywsie na niezalenej wadze, o wkszej
doktadndci.

Dla wody i dodatkow dozwolone jest réwnigozowanie olgtosciowe. Dozowanie wody winno by
dokonywane z doktadidoia 2%.

Czas i pedkos¢ mieszania powinny iy tak dobrane, by produkowamieszank odpowiadajca
warunkom jednorodrigi, o ktdrych byla mowa powrgj. Zaréb powinien byjednorodny.

Urabialnég¢ mieszanki powinna pozwdlina uzyskanie maksymalnej szczgkigpo zawibrowaniu bez
wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzcbinabialng¢é nie mae by oshgana przy
wiekszym zuyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.

Inzynier maze zezwolk na stosowaniérodkdéw napowietrzarych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet,
jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekc

Produkcja betonu i betonowanie powinny zégiezerwane, gdy temperatura spadnie pgjnD st. C, za
wyjatkiem sytuacji szczegoélnych, lecz wtedyzynier wyda kadorazowo dyspozygjna pimie z
podaniem warunkéw betonowania.

Skltad mieszanki betonowej powinien zapeivezczelnéé utozenia mieszanki w wyniku zagzczania
przez wibrowanie. Przy projektowaniu skladu miegkdretonowej zagszczanej przez wibrowanie i
dojrzewagcej w warunkach naturalnych (przgredniej temperaturze dobowej > 10st.Gjednie
wymagane wytrzymakei nasciskanie betonu poszczegélnych klas przyjmugeréivne wartéciom 1.3
RbG.

W przypadku odmiennych warunkdéw wykonania i dojraeia betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwszonej temperatury) naie uwzgkdniac wptyw tych czynnikéw na
wytrzymatc¢ i inne cechy betonu.

Wartas¢ stosunku c/w nie mie by¢ mniejsza ni 2 (Wartg¢ stosunku w/c nie wksza nk 0.5).

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycgpgwdzana aparatem Ve-Be. Dopuszczdhadanie
konsystencji plastycznej stkiem opadowym wyicznie w warunkach budowy .

Stosunek poszczegolinych frakcji kruszywa grubegm@lasy déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamisKi.

Zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien pred& wartasci podanych w
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odpowiednim punkcie.

Przy déwiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa pglprzestrzeganastpujacych zasad:

. stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubegohoo dozowanych, powiniendiaki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jansisito

. zawartd¢ piasku zapewnéaniezledng urabialnéé przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekraczad2% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kyude grubym do
31.5mm.

Wartas¢ wspolczynnika A, stosowanego do wyznaczania wika C/W, charakteryzagego mieszark
betonow nalezy wyznaczy doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych
wytrzymatcci betondw z mieszanek ozrdych wartdciach wskanika C/W - mniejszym i wikszym od
wartcsci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze sigmwmych materiatdw. Dla zmniejszenia
skurczu betonu natg dazy¢ do jak najmniejszej ikei cementu.

Dopuszcza gsimaksymalne iléci cementu, zalaie od klasy beton#t00 kg/ni dla B30,
Dopuszcza siprzekroczenie tych ikei 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zdogyniera.
5.2. Wykaiaczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie mazadnych dodatkowych wymagjaotyczcych powierzchni, ktére nieeda odkryte po ukaczeniu
robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wigizeniu posiadajednorodi fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawiaadnych plam na betonie i powinno ¢byak zmontowane i
zamocowane, aby nie powstawaty w betar@dne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powigto b
tego samego typu i pochodz jednegarodta. Wykonawca powinien zlikwidowgakiekolwiek wady w
wykonczeniu, zgodnie z poleceniamizimiera. Nie § dopuszczalne wewtrzne whzania i osadzone
elementy metalowe.

Wykonczenie winno b§ zabezpieczone przed edaraz plamami innego pochodzenia.

Jeili Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie petenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykaczeniu powinny miéregularny wzér zaakceptowany przezyiniera, sktadajcych

si¢ z poziomych i pionowych linii agtych biegacych przez caty obiekt, natomiast wszystkieappénia
konstrukcyjne powinny wyspowa w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lubzpmmych).

5.2.2. Wykaiczenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore niegda widoczne po zakixzeniu robot naley jednorodnie wyrownai wygtadzi,
aby otrzymaé gtadky powierzchnt. Zadne dodatkowe roboty nie wymagane, jeeli powierzchnie te nie
stuza jako pierwszy etap do prowadzenia prac widaeniowych opisanych potsj.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktdredala widoczne po ukaczeniu robdt winne kiywykonczone jak podano w wgj dla
powierzchni widocznych, jednai po zniknéciu wilgoci i wystarczajcym stwardnieniu betonu nalew
celu zapobiegrria wycieku mleczka cementowego fwiezym betoniewygtadzié go poprzez mocne
naciskanie kielni stalowy tak aby otrzymépowierzchng jednorodnie gtadki bezsladow kielni.

5.3.  Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowapowinno uwzgtdnic podniesienie wykonawcze zygane ze strzatkkonstrukcji
pod wplywem aizaru utazonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewztywnaé i niezmiennéé ukladu oraz
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bezpieczéstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypdwdeskowafl projekt ichowinien
by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpdajicych warunkom PN-90/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowgowinna by sprawdzona na sity wywotlane parcieiwiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojendmikz uwzgkdnieniem szybkéri betonowania,
sposobu zagszczania i obazenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskavpawinna umaliwiac
tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ ich uzycia. Tarcze deskowigopowinny by tak szczelne,
aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z rhasynowej .

Mozna stosowé szalunki metalowe i podlegaj one wymaganiom jadwehiane. Blachy iyte do tych
szalunkéw winny mié grubG¢ zapewniajca im nieodksztalcalni. Lby srub i nitbw powinny by
zagkbione.

Klamry lub inne urzdzenia 4czace powinny zapewnipolaczenie szalunkow i nitiwos¢ ich usungcia
bez zniszczebetonu.

Sruby, pety ,sciagi w szalunkach powinny iywykonane ze stali w ten sposob, aby ické€pozostajca
w betonie byta odlegta od zewtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory §magach naley
wypetnic zapraw, cementow 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji aglesuwa wszelkie rozporki i
zastrzaly z drewna lub metal (te ostatnie do 25admewrtrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawdzie betonu powinny liysciete pod lkitem 45 stopni za pomadistwy trdjkatnej o boku

15 do 25 mm. Listwy te naginie musz by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o
rozpietosci ponad 3 m powinny ldywykonane ze strzadkrobocz skierowana w odwrotnym kierunku od
ich ugiecia, przy czym wielkéc tej strzatki nie mge by mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiccia tych belek przy obgteniu catkowitym.

Deskowania powinny ywykonanescisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem mastonovy
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty dimvos$¢ jakichkolwiek znieksztatae lub odchylé w
wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidtowa¢ wykonania deskowania powinnadstwierdzona przez hyniera.

Whetrze szalunkdéw powinno kypokryte lekkim czystym olejem parafinowym, kténg zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie naleykona po zakaczeniu budowy deskowia lecz

przed utgeniem zbrojenia, ktére wadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeakinjkolwiek

srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniemnict® betonovs powinny by obficie zlewane

woda.
5.4. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie )
5.4.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno kty wykonywane ze szczegalnstarannécia i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoegzie robot betoniarskich mie nasipi¢c po opracowaniu przez wykonagc
akceptacji przez ltyniera dokumentacji technologicznej, obejnugjj takze betonowanie.

Betonowanie mze zosté rozpoczte po sprawdzeniu deskoivazbrojenia przez lkyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy .

5.4.2. Zalecenia dotycgce betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycehy naley przestrzega dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzdhia nastpujace zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszanketonovy uktada warstwami o grubiei do 40cm bezgoednio
Z pojemnika, lub za geednictwem rynny i zaggzcz& wibratorami wgtbnymi,

. w plytach, mieszargbetonovy uktada bezpdrednio z pojemnika. W piytach o grdieo> 12cm
zbrojonych g&t i dotem naley stosowa wibratory wgkbne. Do wyrownywania powierzchni
betonowej naley stosowad belki (taty wibracyjne ). Celem ograniczenia wpdmvskurczu i petzania,
betonowanie ptyty winno ldyprowadzone caliej szerokécia na podstawie opracowanego uprzednio
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projektu technologicznego. Przed betonowanienzpasadat i wyregulowa wszystkie elementy
kotwione w betonie.
Betonowaniesciany przylegtej do istniatego budynku i stupéw obmurowywanych cegotycky
pozyskan z rozbiorki elementéw budowli nate prowadzé warstwami nie wikszymi niz 1,5m.

Do betonowania nie wolno @ywaé¢ pompy do betonu, poniewa mogto by to doprowadzé do
uszkodzenia konstrukcji budynku istniejacego.

5.4.3. Przerwy

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przgmebocze nalgy instalowa& po zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, ldkljgakich wymaga nie okrélono w taki sposéb aby
nie ostabia wytrzymatgci ani nie pogarszawygladu konstrukciji.

odstpy przerw roboczych vcianach piwnic nie magby¢ wieksze nk 15 m, o ile Inspektor nadzoru nie
wyda innych instrukgcji

przerwy robocze naly sytuowa& w ptytach obramowanych, swodkowej jednej trzeciej g&ci diugdsci
odstpu piyt lub belek, jeeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej

B./ uszczelki (tamy uszczelniajce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach robgchk i szczelinach
dylatacyjnych naley zaktad& zgodnie ze specyfikagj Uszczelki w przerwie winny tworzyciagta

membrag. Na czas robot uszczelki odkryte ngleddpowiednio zamocowa zabezpiecz§. Uszczelki
nalezy taczy¢ z godnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

5.5. Piekgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca; sirzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaiymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i
inna woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C naleie p&niej niz po 12 godzinach od zakozenia
betonowania rozpoaz pielggnacy wilgotnosciowa betonu i prowadZ#i ja przez co najmniej 7 dni
(polewanie co najmniej 3 razy na @dbNanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton niecdlzie st taczyt z nastpna warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy
nie @ stawiane specjalne wymagania dla fakopielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spelfimymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewaniarbe&lementy
powinny by chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformeanie konstrukcji mge nasipi¢ po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgee z PN-
63/B062511ub wytrzymakai manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do piegnacji powierzchni betonu: Antisol E -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrggonigowstawanie rys skurczowych ( zWéza
odpornd¢ na dziatanie soli odladzgjych, podwysza mrozoodporr$é i wodoszczelng). Przed
stosowaniem preparat najedoktadnie wymiesza Ptyn natryskuje sirbwnomierne cienkwarstwy na
powierzchng betonu ok. 0,5-2 godz. po jego zémiu

5.6.  Wykonywanie otwordéw, nisz, zagbien itp.

Wykonawca ma obowzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z rysunkammvzgkdniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér authuisknzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego
rodzaju otwordw, nisz i zaghienh w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwemgjaikajace z
braku lub nieprawidtow&i tych elementéw obgiaja catkowicie wykonawe zarowno jéli chodzi o
rozkucia i naprawy jak i ewentualne dpéenia w wykonaniu prac whlasnych i towarzysych
(wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Peknigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalnesyRyowierzchniowe skurczowe S,
dopuszczalne pod warunkieng pozostaje zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betatiugdci rys. nie
przekraczaj:

. podwdjnej szerokai belek i 1.0m dla rys podtaych,
. potowy szerokéci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
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Pustki, raki i wykruszyny S dopuszczalne pod waremm ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze
niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wggtija, .jest nie wéksza nk 0.5% powierzchni odpowiedniej
sciany.

5.8. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiadlavymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny liyzgodne z dokumentagcprojektova.

5.9. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdovi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcmazna wbudowa stal pokry co najwyej nalotem nietuszezej sk
rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innysrodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byhgstawiona na dziatanie stonej wody.

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowanie pegtow naley wiaza¢c drutem wizatkowym, zgrzewa lub faczye tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wizatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, sywa sk do hczenia petow o srednicy
do 12 mm, przyrednicach wikszych nalgy stosowad drut osrednicy 1,5 mm.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

Badania przed przygiieniem do betonowania:

. Sprawdzenie sprawia rusztowa i deskowa

. Sprawdzenie wymiaréw gidw ich polaenia , miejsc skrzpwan pretow
. Zewretrzne ogkdziny pohczen spawanych

. Kontrola betonu

Niezaleznie od wiw zakresu kontroli powinnadyoddana ocenie:

Prawidtowa¢ wykonania konstrukciji lub jej elementow o raz aged z projektem

Jaka¢ betonu pod wzgtlem zagszczania i jednolitei struktury

Prawidtowa¢ wykonania robét zanikagych

7.  Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyaze obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagagine"

Jednostka i zasady obmiarowania

Jednosti obmiarow dla konstukcjizelbetowych jest f( metr szécienny)
8.  Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotyaze obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagagine"

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektovs i uzgodnieniami Inspektora nadzoruzgk wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.zé& chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk
nie powinien zostaodebrany. W takim przypadku najekonstrukcg poprawg i przedstawd do ponownego
odbioru .

Odbiér powinien by potwierdzony protokotem oraz zawiéravykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usungcia

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygeze podstawy ptatrsei podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

10. Przepisy zwazane

. PN-80/M-47340.02 Betonowanie .OgoIne zasady i badan
. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
. PN-89/H-84423 Stal do zbrojenia betonu
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PN-90/M-4785 Deskowanie dla budownictwa monolitygm

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweelbetowei spgzone .Obliczenia statyczne
| projektowanie

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety salowe do zbrojdrgitonu

PN-81/H-84023 Stal okénego zastosowania. Gatunki

PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania docagth zhczy spawanych
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B-05.00.00 PRACE MURARSKIE /wewretrzne/
KOD CPV - 45262522-6
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafhtécznej g warunki wykonania i odbioru robot
murarskich zwizanych z przebudawOddziatu Chirurgii Ogolnej i Onkologicznej

wraz z wewaetrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechaniczingpzéw medycznych

w Szpitalu Specjalistycznym wla.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z robotami
murarskimi —$cianki dziatowe .

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stardokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustavw zamodwieniach publicznych i realizacji oraz roz¢iniu robo6t opisanych w
punkcie 1.1.

1. 3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu
wykonaniescian wewmtrznych.

1. 4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSizgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne”

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST B-00.00.00
~Wymagania ogoélne".
Cata masa (il&) materiatlu danego asortymentu dostarczonego amlpidowy powinna pochodze
jednegazrodia.
Pochodzenie materiatu i jego j&ko- okr&lona w peinej charakterystyce technicznej wykongmegz
producenta podlega zatwierdzeniu przez KierownikgdRtu.
Wykonawca powinien:

« dokon& uzgodni@ z producentem dotygezych gwarancji i jakéci catej zamawiane] partii

materiatow,
e dokon& uzgodni@ dotyczicych rytmiczndci dostaw wynikajcej z harmonogramu robot,
e zapewnt sobie od producenta atest{@@édczenie o jakexi) dla kazdej jednorazowo wysytanej
partii materiatu, zawierafy nastpujace dane:

* nazw iadres producenta

e dat i numer kolejny badania,

e o0znaczenie wg odpowiedniej normy przedmiotowe]

* piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie
Materiaty:

» Cegtla petna gr. 61 12 cm do wykonania lekkiclanek murowanych

» Pustaki typu YTONG gr. 30, 36.5cm
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» Zaprawa cementowo-wapienkiaM5s
e Zaprawa Ytong
* nadpraa stalowe, nadpva prefabrykowane, siatkaefp-ciagniona, kotwy z pita stalowego
ocynkowanego (materiaty uzupetrieg)
1. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Sprat:
¢ Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym
* Betoniarka wolnospadowa elektryczna
e Samochdd dostawczy do 0,9 t
« Kielnia murarska , pita widiowa, packa do szlifousmiotek gumowy, prowadnicatowa
« Skrzynia do zapraw, kielnia, czerpak blaszany,quoma, taty kierujca i murarska
* Warstwomierz narmy, pion i sznur murarski
2. Transport
Ogdlne wymagania dotyaeze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidnedo
Samochdéd eizarowy, roztadunekeczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczkiwdg pionowy lub
wciagarka gczna
3. Wykonywanie robo6t
Ogolne wymagania dotygze wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wynméeyagolne”
Zasady wykonywania robot :
Mury z cegiet
Zasady wykonywania robét :
* Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaz@nia i o grubgci spoin,
do pionu, z zachowaniem zgodid z projektem.
« Scianki wykonywa przy temperaturze poursgj 00C.
e Wneki i bruzdy instalacyjne naty wykona jednoczénie ze wznoszeniem muréw
*  Wykonywanie murow w temperaturze pagji 00C jest dozwolone pod warunkiem zastosowania
srodkéw umaliwiajacych wizanie zapraw
e« W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lulmrzych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow naley zabezpieczy przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferyain
* Minimalna dtugd¢ oparcia nadpr@ prefabrykowanego powinna wynésnin. 9 cm z kadej
strony
« Do murowaniascian dzialowych naley uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej (spoiny o giaibo
1,5 cm) lub zaprawy klejowej (spoiny o grdbb0,3 cm).
« Sciany dzialowe nalyy wykona po wykonaniu stanu surowego budynku. Murowagten
rozpoczyna i od utazenia na podhteu warstwy izolacji przeciwwilgociowej z pasa papy
« Sciany naley murowa& petnej wysokéci pomieszczenia, zostawiaj 1,5 cm szczelin ktora
wypeinia s¢ materialem elastycznym (np. piangoliuretanow).
« Sciany dziatowe naley taczy¢ z konstrukcyjnymi za pomadkotew lub petéw zbrojeniowych

Mury z pustakéw YTONG

*  Mury naley wykonywat warstwami, z zachowaniem prawidtowegazania i 0 grubgci spoin,
do pionu, z zachowaniem zgodid z projektem.

¢ Murowanie w systemie YTONG natgrozpoca¢ po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej na
Zaprawie cementowej

» Za pomog niwelatora nalgy sprawdzt doktadnd¢ wypoziomowania bloczkéw

* Kazdy bloczek wymaga wypoziomowania

* Niewymiarowe luki, ktére pozostanw warstwie uzupetnia si odpowiednio przyegitymi
bloczkami

* W celu uzyskania poziomu oraz gtadkbpowierzchni nalgy przeszlifowa gorm powierzchng
kazdej warstwy bloczkéw
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4.
Ogdlne

Przed natéeniem cienkowarstwowej zaprawy YTONG konieczne jestyszczenie gornej
powierzchni bloczkow

Przesunicie pionowych spoin w kolejnych warstwach powinngasic minimum 10 cm

Cegly uktadane na zaprawie powinny¢lpzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu gespicha,
zwlaszcza w okresie letnim, cegly przedzgloiem polewa lub moczy woda.

Scianki wykonywa przy temperaturze pourgj 0oC.

Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykona jednoczénie ze wznoszeniem murow
Wykonywanie muréw w temperaturze pzaji 0 C jest dozwolone pod warunkiem zastosowania
srodkéw umaliwiajacych wizanie zapraw

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lulmrzych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow naley zabezpieczyprzed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferyain
Minimalna dtugd¢ oparcia nadpra prefabrykowanego powinna wynésnin. 9 cm z kadej
strony

Do murowaniacian dziatowych naley uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej (spoiny o giaibo
1,5 cm) lub zaprawy klejowej (spoiny o grdbp0,3 cm).

Sciany dziatowe naley wykona& po wykonaniu stanu surowego budynku. Murowast&n
rozpoczyna si od utazenia na podtzu warstwy izolacji przeciwwilgociowej z pasa papy
Sciany naley murowa& petnej wysokéci pomieszczenia, zostawaaj 1,5 cm szczelify ktory
wypeinia s¢ materialem elastycznym (np. piangoliuretanow).

Sciany dziatowe nalsy taczyé z konstrukcyjnymi za pomadotew lub petéw zbrojeniowych
Kontrola jakosci robot

wymagania dotygze kontroli jakéci robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogalne”

Sprawdzenie jakei cegiet, pustakéw z betonu komérkowego malerzeprowadza pasrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokmtdw stwierdzajcych zgodné& cech aytych
materiatdbw z wymaganiami dokumentacji techniczrraga@ odnénymi normami.

Sprawdzenie jak@i materialdw stosowanych do zapraw, betonu, obdsypedsypek
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola réipziych odchytek wymiaréw muréw

Sprawdzenie wykonania nadpyo sprawdzenie wykonania nowych komindw (j&kowykonania i
przelotowd¢ przewoddow)

5.
Ogodlne

Obmiar robot
wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagagine"

Jednostka i zasady obmiarowania

6.
Ogodlne
Roboty

Jednostk obmiarow jest m2 i m3
llos¢ scianek w m2 okréa sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
llos¢ (m3) muru - nowego i uzupetnianego
llos¢ prefabrykatéw
Odbidr robot
wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagagigne"
uznaje 8i za zgodne z dokumentacprojektova i uzgodnieniami Inspektora Nadzoruzgé

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daly pozyteaayniki. Jeeli chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny scianki nie powinny zostaodebrane. W takim przypadku naigcianki poprawd i przedstawd
do ponownego odbioru.

Odbior

powinien b§ potwierdzony protokolem oraz zawiéravykaz wad i usterek ze wskazaniem

mozliwosci ich usungcia
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawidardlv czsciowych, oghdu, wpisdw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentagrojektows

7.
Ogodlne

Podstawa ptatndci
wymagania dotygze podstawy ptatréoi podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine"

Zgodnie z obmiarem (i m®), po odbiorach poszczegéinych robot
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8.

Przepisy zwjzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegfefizych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wyraaga i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonsapraw.
PN-B-30020:1999  Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagdradowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-19701;1997  Cementy powszechneggku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 90@tny dotycace systemow zapewnienia jakd

PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. a&¢iwosci cieplno-wilgotndciowe.
Tabelaryczne wartgi obliczeniowe

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu. Cg¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgoddé, znakowanie i etykietowanie PN-EN 934-3:2004 Darke do
betonu, zaprawy i zaczynu. €¢ 3: Domieszki do zapraw do murow. Definicje, wymaiga
zgodnd¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawgidzznu. Czs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodriei

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: Zaprawa murarska
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B-06.00.00 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
KOD CPV -45421152-4
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § warunki wykonania i odbioru
instalowaniascianek dziatowych zwizanych z przebudawOddziatu Chirurgii Ogolnej i Onkologicznej
wraz z wewgtrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechaniczriejazéw medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym w 3te.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zganych z wykonaniem
I instalowaniemicianek dziatowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stardokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustavw zamdwieniach publicznych i realizacji oraz roz¢iniu robot opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych SST :
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia instalagjianek dziatowych.

Specyfikacja dotyczy monta scianek gipsowo-kartonowych gr. 12,5cm , izolowanyadtng
mineralry, zwyktych, wodoodpornych, ognioodpornych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SS§Tzgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne”

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wyamég dotyczce robot podano w

ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan

w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne"

Piyty nalery sktadowd pod zadaszeniem na rownym padima paletach lub stosoewpodktadki o
szerokéci 0k.10 cm co maksimum 35cm.

Materiat przechowywazapakowany w fodi lub nakryty. Zawsze zabezpieczatyty przed warunkami
atmosferycznymi.

Nalezy stosowa ptyty gr. 12,5mm.

3. Sprzet
Ogodlne :wymagania dotyaze sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
. srodek transportu

. wyciag jednomasztowy

4. Transport

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidnedo

Transport materiatow

Gips szpachlowy workowany raga przewoz wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem .

Przenoszenie ptyt: boczikrawgdzia pionowo lub przewozina wédzku
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5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00Q0Wg'magania ogolne"

Wykonywaniescianek.

Nalezy przestrzeganastpujacych zaleca:

Zachow& odpowiednie odlegkei pomkdzy wkrgtami a krawgdziami cetymi i fazowanymi ptyty.
Whkrety wkrecaé w scianach co max. 250 mm, a w sufitach co max 170 mm.

Stosowa wkrety o diugaci zgodnej z zaleceniami producenta .

Stosow& wiasciwy gips szpachlowy.

Pamkta¢ o tamie do spoinowania.

Sfazowa przycinane krawdzie cite ptyt pod lgtem 45°.

Oczyscic¢ i zwilzy¢ cigte krawedzie ptyt przed szpachlowaniem.

Przesunicie spoin poziomych ptyt nie mniejszez @00 mm

Przesunicie spoin ptyt o co najmniej 150 mm w celu nie ptamsania rys przy nadprach
Mocowanie ptyt po obu stronaéhianki z przesurciem co 600mm

Docina ksztattowniki nazadany wymiar tylko nagycami do blachy

Stosowé cate plyty z wetlny a nie wypelrigrzestrzeni fragmentami phyt.

Mocowa: materiat izolacyjny wciance na specjalnych haczykach zabezpiacyel przed jego
opadaniem ("plyriciem").

Stosowaé tasme uszczelniajca do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowatugician, stropow i
podiaza celem eliminacji przenikaniaieku.

Dobier& odpowiedm szerokéc¢ ksztattownika w zalenosci od wysokdci scianki i jej funkcji wg
wskaza producenta.

Zachowa odpowiednie odlegkei pomigdzy profilami pionowymi wscianach wg wskazeproducenta..
Dla scian G-K z drzwiami : Profile CW ( oprécz jednegaydrzwiach) muszby¢ ustawione w tym
samym kierunku, stosow&atowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontowadrewniane laty.

W miejscach montal elementdéw nécianach stosowawzmocnienia konstrukcji.

Pamkta¢ o wiasciwym rozstawie pomidzy kotkami rozporowymi przy monta konstrukcji tj. na suficie
i podtodze max odlegks kotkéw 1 m, nacianie min. 3 punkty mocowania.

Przed potaeniem oktadziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgatrzaimpregnowadodatkowo phy
w miejscach naranych na bezpoednie dziatanie wody.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

Badaniascianek zwyktych powinny hiyprzeprowadzane w zakresie:

. zgodndci z dokumentagj projektovs i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowdci przygotowania rusztow,

prawidtowdaci wykonania powierzchni i kragdzi,

. wykonczenie paczen scian murowanych G-K,

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00\@magania ogoine™

Jednostka obmiarowania

Jednosti obmiarowy jest m? ( metr kwadratowy)

llos¢ scianek w M okresla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.0D,00ymagania ogolne" Roboty uznaje gia zgodne
z dokumentagj projektovy i uzgodnieniami Inspektora nadzoruzgk wszystkie pomiary i badania w daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywsgianki nie powinny zostaodebrane.

W takim przypadku nalg scianki poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
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Odbiodr
Uksztaltowanie powierzchni, kradzie, przegjcia powierzchnidcienne powinny by/zgodne z
dokumentagj projektovy.

Odbidr powinien b§ potwierdzony protokotlem zawieta
. cere wynikéw bada,
. wykaz wad i usterek ze wskazanientiveosci ich usungcia,.

9. Podstawa ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrioi podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

10. Przepisy zwazane

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych i wytrzymatéciowych.
. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaiganbadania przy odbiorze.
. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betohdapraw.

. PN-B-30020:1999 Wapno.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych.

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

. PN-B-19701;1997 Cementy powszechnegyiku.

. PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 90Gz )My dotycace systemow

Zzapewnienia jakii
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B-07.00.00 PRACE TYNKARSKIE
KOD CPV - 45410000-4
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § warunki wykonania i odbioru

robét tynkarskich zwizanych z przebudanwOddziatu Chirurgii Ogélnej i Onkologicznej

wraz z wewRrtrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechaniczingpz6w medycznych

w Szpitalu Specjalistycznym wla.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z robotami
tynkarskimi.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna stardokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustavw zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robo6t opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkdéw wewgtrznych.

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stangwiarstwe ochronm, wyréwnawcz lub ksztattujca
forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszomecznie lub mechanicznie, do ktérej
wykonania zostaty ayte zaprawy odpowiadaje wymaganiom norm lub aprobat technicznych

Tynki zwykie ze wzgldu na miejsce stosowania, rodzaj padiaodzaj zaprawy, ikd¢ warstw i technik
wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. ,Tynkivykie.
Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkow zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1.1.

Podtaza w zalenosci od ich rodzaju powinny kiyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2

Zakres robot :

. Wykonanie tynkow zwyktych IV kategorii wykonywanyekcznie

. Wykonanie tynkow wewgtrznych 1-warstwowych gruBoi 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ¢cznie na tynkach istniggych

. Wykonanie tynkéw wewgtrznych 1-warstwowych gruBoi 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ¢cznie na tynkach n&cianach nowoprojektowanych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
0gélne”

1.5 Ogo6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyaee rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne"
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Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpad& wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykie" lub aprobatom techniamny

Materiaty:
. Woda
. Do przygotowania zapraw i skrapiania pa@to stosowd maozna wod odpowiadajca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlaW€oda do betonéw i zapraw". Bez
bada laboratoryjnych mgzna stosowawodochgowa wock pitna.

. Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd ieaapcych
tluszcze organiczne, oleje i mut .
. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i skltad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie".

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygze sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”

Sprat:

Wykonawca przygpujacy do wykonania tynkdw zwyklych powinien wyk@zenazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

. mieszarki do zapraw 150 |

. przengnych zbiornikow na wogd

. wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym
. srodek transportu

4. Transport

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 , Wymaganidnego

Zaprawe W workach maéna przewoz wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezgtecz
przednadmiernym zawilgoceniem

5. Wykonywanie robot
Ogdlne wymagania dotyaze wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wynmégyagdlne”

Warunki przysipienia do rob6t :

. Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢byakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtwe&azamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

. Zaleca st przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadanikurczu muréw tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu stanu surowego.

. Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkienze w chgu doby
nie nasipi spadek poriej 0°C.

. W nizszych temperaturach rioma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budamo-
montaowych w okresie obabnych temperatur".

. W okresie wysokich temperatuwiezo wykonane tynki powinny iy w czasie wizania i
twardnienia, tj. w ¢igu 1 tygodnia, zw#ane wod.

Przygotowanie podi@a.

Podiaza tynkow zwyklych powinny odpowiadaymaganiom normy PN-70/B-10100

Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie naleypetnia zapravg spoin przy zewgirznych licach na
glebokasci 5-10 mm. Jeeli mur wykonany jest na speirpetra nalezy je wyskrobdé na gebokas¢ j.w. lub
zastosowaspecjalngrodki zapewniajce naleyta przyczepnét tynku do podiea.

Bezpdrednio przed tynkowaniem pode naleéy oczycic z kurzu szczotkami oraz usin plamy

z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanagtitch ména usua¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajc je lamp benzynow...Nadmiernie suehpowierzchni podiaza naley zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych
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Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielostrowych zgodne z danymi oklenymi w tabl. 4
normy PN-70/8-10100.

Grubgaici tynkdw zwyklych w zalénosci od ich kategorii oraz od podktadu powinnylagodne z normPN-
70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i [l nalea do odmian powszechnie stosowanywanych w sposotistdowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sido odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sisklada z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw weetrenych naley wykona
wedtug paséw i listew kierunkowych,

Gladz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni€odczas zacierania
warstwa gtadzi powinna bymocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw naly stosowa zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie wamgch na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naamych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

Badania przed przygiieniem do robot tynkowych

. Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéraadania zaprawy przeznaczonej do
wykonania robot i przedstadvivyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
. Badania te powinny obejmowavszystkie waciwosci

. Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru
Badania w czasie odbioru robot.

Badania tynkow zwyktych powinny byrzeprowadzane w zakresie :

. zgodndci z dokumentagj projektow i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
. jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidideio przygotowania podiy,
. przyczepnéci tynkow do podtaa,

. grubaici tynku,

. wygladu powierzchni tynku,

. prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

. wykonczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. Obmiar rob6t

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagaegiane"

Jednostka i zasady obmiarowania

. Powierzchng tynkow oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn diégd w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
. Powierzchng tynkow stropow ptaskich oblicza ¢siw metrach wswietle scian surowych na

ptaszczyzn poziona w metrach kwadratowych ich rzutu
. Jednostk obmiarow jest m2 ( metr kwadratowy)

. llos¢ tynkdw w m2 okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. Odbidr robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagagiane"

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektovs i uzgodnieniami Inspektora nadzoruzgk wszystkie
pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniliezeli chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien zostaodebrany. W takim przypadku nale tynk poprawt

I przedstawé do ponownego odbioru .

Odbiér powinien by potwierdzony protokotem oraz zawiéravykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usungcia

Uksztattowanie powierzchni, kradzie, przegicia powierzchnie scienne powinny by zgodne z
dokumentagj projektova.

169—CHO—B—C—STWIOR——I—1P
BIURO PROJEKTOW StU ZBY ZDROWIA ,PRO-MEDICUS”
Krakow, czerwiec 2016

48



PRZEBUDOWA ODDZIALU CHIRURGII OGOLNEJ | ONKOLOGICZN EJ ]
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ | GAZOW MEDYCZNYCH
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JA SLE

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od piasaty i odchylenie krawdzi od linii prostej nie mag
by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wicej niz 3 diugaci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i kraygzi od kierunku:

. pionowego - nie mag by¢ wigksze nz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie ggdej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysé&i
. poziomego - nie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i ogélem nie gdej niz 6 mm w catej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymség¢ianami, belkami itd.)

Niedopuszczalneasastpujace wady:

. wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikaych z podtaa, pleni itp.,

. trwate slady zaciekdéw na powierzchni,

. odstawanie, odparzenia¢gherze wskutek niedostatecznej przyczépntynku do podiaa

Odbior gotowych tynkow powinien Bypotwierdzony protokotem zawigra

. ocere wynikow bada,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,

9. Podstawa ptatndéci

Ogodlne wymagania dotygze podstawy ptatroi podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Cena ryczaltowa obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sgta,

obstug sprz:;tu nie posiadacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidékrusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie robét na wysod@ do
4m,

przygotowanie podia,

umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
wykonanie tynkow,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechneggtku.

. PN-1ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900z"y dotycace systemdw zapewnienia
jakaosci

. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. ¥¢iavosci cieplno-wilgotndciowe.

Tabelaryczne wartgi obliczeniowe

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: Zaprawa murarska
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B-08.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE W POM. MOKRYCH
KOD 45320000-6
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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacphtecznej § warunki wykonania i odbioru robot
izolacyjnych w pomieszczeniach mokrych zeanych z przebudawOddzialu Chirurgii Ogélnej i
Onkologicznej wraz z wewitrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechaniczngjazéw medycznych
w Szpitalu Specjalistycznym wila.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z robotami
izolacyjnymi w pomieszczeniach mokrych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rebé
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych specyfikaci

Niniejsze wymagania dotygzobdt izolacyjnych obejmagych :

- systemow izolacg posadzki z ptynnej folii uszczelniajej w technologii producenta
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& sgodne z obowzujacymi normami oraz okéeniami podanymi
w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaee robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkcstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnda¢ z dokumentaaj projektova, specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 4.2.

. systemowy gruntownik dla ptynnej folii
. systemowa elastyczna ptynna folia uszczedomj
. systemowa tama uszczelniara

SYSTEMOWY GRUNTOWNIK DLA PLYNNEJ FOLII

Gotowa, niemydica sk, odporna na dziatanie zasad, silnigayta zawiesina na bazie tworzywa
sztucznego.

SYSTEMOWY KLEJ

Elastyczny materiat z dodatkami tworzywa sztucznegmeznaczony do wykonywania zapraw
wykorzystywanych przy ukladaniu wykladzin ceramipam. Wigzacy hydraulicznie i bezskurczowo,
jednoczénie wystarczajco dtugo pozostagy zdolny do obrébki. Wodoodporny, wytrzymaty narurki
atmosferyczne, ciepto i nigkemperatuy.

Szczegodlne cechy:

. systemowy materiat shacy do uszczelniania i klejenia

. mozna stosowawewnrtrz i na zewatrz, na powierzchniach poziomych i pionowych

. nadaje si do stosowania na wielu podaxrh i pod wieloma okfadzinami

. bardzo fatwa obrobka

. odznacza sidtugim czasem midiwej korekty utazenia glazury

. nie sptywa oraz wykazuje dapprzyczepné¢ do podiaa

. mozna naktadaw postaci cienkiej srednio grubej warstwy

. rowniez do przyklejania ptytki na ptytce w obszarach wetkanych

. maozna chodzi i spoinowa juz po 24 godzinach w temperaturze +20°C

. stosowany réwniew mokrych pomieszczeniach i przy diugotrwatychiabeniach wod
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. mazna wyrownywa na matych powierzchniach nieréwscodo 10 mm.

SYSTEMOWA ELASTYCZNA PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJ ACA

gotowa do waycia, uboga w rozpuszczalnik, def s& rozprowadza watkiem, ptynna folia
uszczelniaica. Po wyschitiu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelsmczelnienie
powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgatmy

Preparat o wigiwosciach:

. wodoszczelny
. tatwa i bezproblemowa obrébka

. naktadanie bezgoednio z pojemnika
. bardzo elastyczny (rozgjliwos¢ ok. 310%).
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" .

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegdlnych materiatow.

Sprat:

. kielnia

. packa

. szpachelka

4. Transport
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 , Wymaganidnedo
W trakcie transportu nate zabezpiecaymateriat przed przemarzaniem i wilgoci

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rattev powinny odbywa si¢ tak, aby zachowaich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane geggdnym materiatom przez producentéw.

5. Wykonywanie robot
Ogolne wymagania dotygze wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wynméeyagolne”

Podtoze

Powierzchnie naley odpylic. Wszelkie nieréwnei naley wyrowna zapraw z dodatkiem preparatu
sytemowego. Farby klejowe i powtoki o matej wytratméci zmywa s¢. Przed rozpoaeziem pracy
powierzchnie musgby¢ suche.

Izolacja

Podtaze musi by stabilne, néne, suche, wolne od brudu, oleju, ttuszczwiiich castek.
Wykonanie izolacji sytemowych

GRUNTOWNIK

Nalezy usur¢ farby wapienne, obsypage s¢ powtoki i luzne castki. Ponadto powierzchnie naje
odpyli¢c. Wszelkie nieréwngi nalezy wyrowna zapravd z dodatkiem preparatu sytemowego. Farby
klejowe i powtoki 0 matej wytrzymakei zmywa s¢. Przed rozpoeziem pracy powierzchnie musbye¢
suche.

Gruntownik jest gotowy do aycia lub mana go rozciaczy¢ woda w stosunku olgjosciowym 1:1.
W przypadku bardzo chtonnych poéjonalery go naktadé dwukrotnie. Podige mare by suche lub
przegciowo wilgotne, ponadto musi bynasne, czyste, wolne od oleju, tluszczy i pytdw. Pdwdo
naktada si rownomiernie i obficie za pomamodpowiednich nakdzi takich jak: gdzel, szczotka, watek
lub pistolet. W czasie prac prowadzonych na zguzn preparatu nie wolno naktadéiedy wystpuja
opady lub te kiedy przewiduje siich wystpowanie.

Gruntownik mana pokrywa inna powtoka po 1 do 3 godzin, jli jest sucho i ciepto. W przypadku
wilgotnej pogody czas schytia preparatu wydka st. W przypadku gywania preparatu w chtodniach
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nalezy pamkgtac, aby czas schetia i przewietrzenia byt odpowiednio dtugi, gdynaze wptym¢ to na
smak artykutéw spywczych.

Gruntownik znacznie redukuje chtoridgpodiaza.

Po wyschniciu powtoki gruntujcej wykonanej z tego preparatu powierzchniezmaopokrywa farbami
zawiesinowymi i tynkami z tworzyw sztucznych.

SYSTEMOWY KLEJ

Klej naleey wsypa& do pojemnika z czystwoda i miesz& przez ok. 3 minuty, ado uzyskania
jednorodnej, bezgrudkowej zaprawy. Nalerzyja¢ nastpujace proporcje mieszania: 7,5 litra wody na
25-kg worek suchej zaprawy (0,30 | wody na 1 kgspko). Proporcje mieszania wody i proszku w
czesciach obgtosciowych wynosz 1:2,5. Nie nalgy przygotowywa ilosci mieszanki, ktérej niedulzie
mozna zuy¢ przed uptywem ok. 3 godz. Przygotowamapravg nalezy nanost odpowiedm pac
zebat. Ukladany materiat naby natazy¢ na warstw swiezej zaprawy, przesud ptytka w kilku
kierunkach i docisqt przed powstaniem na zaprawie btony (,filmu") sylgngacej jej wiazanie. Resztki
zaprawy zbier& z powierzchni wyktadziny za pom@cmokrej agibki. Narzdzia natychmiast po
zakaiczeniu prac wyczci¢ pod bieaca wod.

W kazdym wypadku naley stosowa sie do wytycznych zawartych w normie DIN 18 157¢&z1 i
kartach technicznych wyrobow.

SYSTEMOWA ELASTYCZNA PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJ ACA

Podlaze musi by stabilne, néne, suche, wolne od brudu, oleju, ttuszczu infich castek. Do
gruntowania materiatdw mineralnych i zawie@jch gips nalgy uzy¢ systemowy gruntownik. Tynki
zawierajice gips, piyty gipsowe itp. nalg najpierw zmatowi mechanicznie. Po wyschgiu warstwy
gruntupcej nanosimy w 2 procesach roboczych ptyriolie uszczelniajca. W celu umaliwienia
kontroli naleytego wykonania kalej z powtok, folia oferowana jest w 2 barwach ifaszarej i
ciemnor@owej). Aby uzyska bardzo réwa powierzchné w przypadku uktadania mozaiki naje
preparat naktadaw 3 warstwach. W przypadku temperatur pegjy+20°C naley liczy¢ sig z szybkim
tworzeniem si btony na nakladanej warstwie ptynnej folii. Barddobre, elastyczne uszczelnienie
uzyskuje s§ poprzez wklejenie pomailzy 2 warstwy preparatu folii widkniny elastyczmejezalenie od
podtaza i obciazenia wod, przykrycie krawdzi poziomych i pionowych (patzer sciana/podtoga i
scianaéciana) specjalntasma uszczelniajca a nasgpnie nataenia na téme folii. Przed wyschriciem
uszczelnienie wykonane z najechront przed wilgoci lub opadami deszczu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci robot podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne”

Wymagana jak@& materiatbw powinna Ry potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o
jakasci lub znakiem jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

Nalezy przeprowad# kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot gbigch,
wilgotnasciowych). Sprawdzi prawidiowaé wykonania podktadu, izolacji z dokumentagrojektowvs.
Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych , kobr wiasciwosci nie odpowiadayj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatdw i wykonania izolacji pdnny byt wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wymagana:

. Kontrola zuycia ( od 4,5 do 5,5 kg/ m2, 6-7,5 m2 z pojemnika
. Kontrola grubéci masy naktadanej przy pomocy miary grédio
. Kontrola grubdci warstwy wyschritej ( zniszczeniowa)

Pomiary dokonuje sidla 20 punktow dla kalych 100 m2 izolaciji.
7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagagiane"

Jednostka i zasady obmiarowania
. Jednostk obmiarow jest m2 ( metr kwadratowy)
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. llos¢ izolacji w m2 okrela sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagaegiane"

Odbior  powinien by potwierdzony protokotem oraz zawiéravykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usungcia

W takim przypadku naky izolacg poprawt i przedstawi do ponownego odbioru

Odbidr powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér rob6t izolacyjnych powinien s¢ odby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru powinny stanowdokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. dziennik budowy,

. za&wiadczenia o jakizi materialdw dostarczonych na budgw
. protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robot,

. wyniki bada laboratoryjnych, jdi bylty zlecane przez wykonawc

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygze podstawy ptatrgoi podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
Placi sk za ustalomilosé¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. dostarczenie materiatow

. przygotowanie i oczyszczenie pozho
. zagruntowanie podia,

. wykonanie izolacji wraz z ochran

. oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i raagrzy odbiorze..
. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesswane na zimno..
. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budaplan

. PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Plyty styropianowe.
. PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie. Filce, maty i piyty z
welny mineralnej.
. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemmentlynku. Opor cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda oblicizéin
. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebiawaa
ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych .
. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacypi@kustycznej w budynkach
i izolacyjndci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjna¢ od dzwigkdw powietrznych”.
. PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciiamwa budynkow.
Metoda badania niepalém materiatbw budowlanych”.
. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpoowa budynkow.
Badania odporri@i ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogolne i klasyfikacja”.
. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budhictwie.
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Wyroby z weilny mineralnej (MW) produkowane fabrgiz
Specyfikacja”.

DIN 18195 Czs¢ 1 do 6 wyd. 2000-08
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B-09.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
KOD 45320000-6
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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjihtécznej § warunki wykonania i odbioru robét
izolacyjnych w pomieszczeniach zwanych z przebudawOddziatu Chirurgii Ogoélnej i Onkologicznej
wraz z wewRrtrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechaniczingpz6w medycznych

w Szpitalu Specjalistycznym wila.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z izolacjami
akustycznymi w pomieszczeniach.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rebé
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych specyfikaci
Niniejsze wymagania dotygzohot izolacyjnych obejmaggych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowzujacymi normami oraz okéeniami podanymi
w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkostosowanych materiatéw i wykonywanych robét oragach
zgodnd¢ z dokumentaagj projektows, specyfikacy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST B-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 4.2.

. Mata drwiekochtonna gr.5mm

Mata dzwiekochtonna z ekstrudowanej pianki polietylenowej grsmm
Zastosowanie:

Mata z ekstrudowanej pianki polietylenowej to wast izolacji akustycznej chrogue] przed
przenoszeniemaviekdw uderzeniowych przez konstrukgodtogi

Dane techniczne:
. gestas¢: 33kg/m3

. grubg¢: 5 mm,

. wytrzymaici¢ nasciskanie:

. - §cisniecie 25% scisniecie 50% - 2377kN/m?

. izolacja akustyczna: podtogi ptyvage z mad grubcgci 5 mm DLw = 19 dB, z dwiema warstwami

maty gr. 5 mm DLw= 21 dB
. wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego 198lbw<21dB
. wymagany atest higieniczny
. aprobata techn. ITB : AT-15-3491/99

. odpornd¢ na starzenie 50lat

Wiasciwosci

. zakres temperatur stosowania -40°C do +60°C,

. pomijalnie niska nagkliwosc¢ i zerowa kapilarng

. odporng¢ na dziatanie czynnikbw chemicznych (oprécz silrleniapcych),

169—CHO—B—C—STWIOR——I—1P
BIURO PROJEKTOW StU ZBY ZDROWIA ,PRO-MEDICUS”
Krakow, czerwiec 2016

58



PRZEBUDOWA ODDZIALU CHIRURGII OGOLNEJ | ONKOLOGICZN EJ ]
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ | GAZOW MEDYCZNYCH
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JA SLE

. nie stanowi pgywienia dla zwierat,
. niewrazliwos¢ na dziatanie insektow i koragpiologiczry,
. degradacja materiatu ra® nasipi¢ jedynie wtedy, gdy dmzie on przez ditszy czas wystawiony na

dziatanie promieniowania ultrafioletowego

3. Sprzt
Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" .

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego sprgu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegdllnych materiatow.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyaeze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidnejo

5. Wykonywanie robét

Ogdlne wymagania dotyaze wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wynmégyagdlne”
Stosowanie powinno lbyzgodne z:

. szczegOtow instrukch stosowania opracowaiprzez producenta,
. postanowieniami Aprobaty Technicznej dla danegmiy,
. obowigzujacymi normami i przepisami.

Mata dzwig¢kochtonna

Powierzchnia stropuzelbetowego powinna ldywypoziomowana i gtadka, a wszelkie ostreystki
powinny by z niej usunjte aby zapobiec formowaniugsmostkéw akustycznych pogazy stropem a
posadzlk na skutek uszkodzenia warstwy elastycznej. Wadliwykonany strop z nieréwscami i
wystapcymi zen ostrymi casteczkami powinien Ky zatarty na gladko lub wyréwnany wargtw
piaskowo-cementosy lub tez na stropie naley utozy¢ dodatkovd warstwe maty.

Maty powinny by luzno utazone bezpfrednio na stropie, a kragzie powinny zachodé&ina siebie na
szeroké¢ 100 mm i by sklejone tama . To uchroni przed przedostawaniem betonu w trakcie
wykonania posadzki oraz przed przesuwaniepmst. Materiat jest tatwy w obrébce i @by ciety
przy wyciu zwytego naa. Miejsca uszkodzone w czasie instalacji powinyyriaprawione aby zapobiec
tworzeniu s¢ mostkow akustycznych.

Aby zapobiec tworzeniu simostkow akustycznych na styku posadzkeiana naley wywina¢ mat na
odpowiedni wysokaGé.

Jezeli $ciana pomieszczenia zostataz jotynkowana wtedy przed rozpeceEm wylewania posadzki
nalezy na stykusciana-podioga zainstalowaiszczelk tak aby mana byto tatwo wywiné¢ mat.

Jezeli nad zasadniczym stropetrelbetowym umieszczonea sinstalacje, powinny hky one dobrze
zamocowane do stropu i przykryte wargteaprawy cementowej, ktéra stanéviiedzie dobre podime
dla maty utgonej powyej. Nalezy wzia¢ pod uwag, iz niezalenie od grubéci warstwy posadzki nad
tego typu instalacjami, prawdopodoisévo wysgpienia sgkan w tych miejscach jest wksza nk w
innych.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci robot podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne”

Wymagana jak& materiatbw powinna Ry potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o
jakasci lub znakiem jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

Nalezy przeprowad# kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét gbigch,
wilgotnosciowych).

Nalezy sprawdzt:

. prawidtowas¢ wykonania podktadu,
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. jednolitcé¢ catej powierzchni izolacyjnej

. grubai¢ izolaciji cieplnej .

. zgodnd¢ izolacji z dokumentagjprojektowg

Nie dopuszcza sistosowania do rob6ét materiatow izolacyjnych , kobr wiasciwosci nie odpowiaday
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatdw i wykonania izolacji pamny by wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagagiane"
Jednostka i zasady obmiarowania

. Jednostik obmiarow jest m2 ( metr kwadratowy)
. llos¢ izolacji w m2 okrela sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagaegiane"

Odbior powinien by potwierdzony protokotem oraz zawiéravykaz wad i usterek ze wskazaniem
mazliwosci ich usungcia. W takim przypadku nate izolacg poprawt i przedstawd do ponownego odbioru.

Odbidér powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiocokahuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach:

. przygotowanie podta

. utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstvehronm lub uktadaniem podkiadu
Odbiér robot izolacyjnych powinien st odby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru powinny stanowidokumenty:

. dokumentacja techniczna,
. dziennik budowy,
. zaSwiadczenia o jakéi materiatdw dostarczonych na budgw

protokoty odbioru poszczegdélnych etapdw robot,

. wyniki bada laboratoryjnych, jéi byty zlecane przez wykonawc

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Platndi¢ za ustalon ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. dostarczenie materiatow

. przygotowanie i oczyszczenie pozho
. zagruntowanie podia,

. wykonanie izolacji wraz z ochran

. oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy zwazane
. PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieglnebudownictwie. Piyty styropianowe.
. PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralne;j.
. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elesnbotlynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczgni
. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzeh@na
ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych .
. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacypakustycznej w budynkach
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i izolacyjnasci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyinod
dzwiekdw powietrznych”.

. PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przecivwamwa budynkdow.

Metoda badania niepalém materiatdw budowlanych”.

. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpoowa budynkow.
Badania odporrizi ogniowej elementoéw budynku.
Wymagania ogolne i klasyfikacja”.

. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bughictwie.
Wyroby z weilny mineralnej (MW) produkowane fabryiezn
Specyfikacja”.

. DIN 18195 Czs¢ 1 do 6 wyd. 2000-08
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B-10.00.00 UKLADANIE PLYTEK
KOD CPV- 45431000-7
KOD CPV- 45431200-9
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjihtécznej § warunki wykonania i odbioru robét
oktadzinowych z ptytek ceramicznych zwanych z przebudow Oddziatu Chirurgii Ogoélnej i
Onkologicznej wraz z wewtrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechaniczingpzéw medycznych
w Szpitalu Specjalistycznym wla.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zganych z wykonaniem
i odbiorem rob6t oktadzinowych z plytek ceramiczhyc

1. 2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna stardokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawo zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robo6t opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robdt okladzinowych z ptytek
ceramicznych zwizanych z dostosowaniem istrieggo budynku do wymogéw normowych w ramach
opracowanej dokumentacji technicznej.
Zakres robot
. Niniejsze wymagania dotygzob6t okladzinowyckcian z ptytek ceramicznych

0 wymiarach 20x20cmgr 6,5mm oraz 20x50cm gr.6,5mm

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SS$iTzgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
~Wymagania ogoélne”

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodioz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyeniay dotyczce robét podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne"

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan

w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

Materiaty naley przechowywaw magazynach suchych, przewiewnych, zabezpiechgoypgez opadami
atmosferycznymi.

Klej i fugi wedtug wskaza producenta ptytek .

3. Sprzet

Ogodlne :wymagania dotygze sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyaeze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidnego

Transport materiatdw
Do przewozu naly uzywaé pojazdow samochodowych u#fiviajacych zabezpieczenie wyrobu przed
wptywem warunkow atmosferycznych.
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5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-0000Mymagania ogolne"
Przygotowanie do robot

W przypadku podtza mineralnego (np. tynk cementowo-wapiennydnoé¢ podiaza mazna sprawd
m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym gdezem grubokrtem, gwadziem itp.). Gdy fragmenty

podiaza tatwo s¢ krusz i odpadaj, mazna je uzné za stabe. 3 za$ podtaze rysuje si trudno - za
mocne. Ing metod, jest opukanie podi@ (np. miotkiem lub trzonkiem packi). W miejscaghzie tynk

ulegt odspojeniu od powierzchriciany, podczas opukiwania styéhdgtuchy" odgtos. Wszystkie
podiaza stabo zwizane i krusgce sé powinny zosté odkute i usurite do podiga ngnego. Gdy brak
pewndgci co do zastanego podim, bezpieczniej jest usathistniepce warstwy. Jest to szczegdlnieava

w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnyibwstajice bowiem podczas wdania cementu
skurcze mog w skrajnych przypadkach powodoévadspajanie sistabych warstw od podia razem z
warstwg kleju i przyklejonych na nim plytek.

Podtoze powinno by stabilne.

W przypadku nowych podhy cementowych i betonowych nale zwrécié uwag; na maliwosé
wystepowania napzen skurczowych, &dacych efektem procesu gdiania cementu. Problem ten dotyczy
tynkoéw . Przyjmuje i, ze ich czas schetia musi wynosi co najmniej jeden tydziena kady centymetr
grubdci warstwy. Po tym czasie mioa juz wykonywa prace oktadzinowe. W przypadku podia ptyt
drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych mgleprawdzé, czy podige jest dostatecznie sztywne,
tzn. czy st nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabdn@odiaza polega na ugciu ptyty pod
wptywem nacisku gki. Strzatka takiego ugcia nie powinna by wigksza nk 1 mm. Jéli ptyty
stanowice podtae bgda zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowarte)pod wptywem nageen
skurczowych mogulec wyggciu i odksztatceniu

Podtoze powinno by czyste.

Nalezy je starannie ocZgi¢ z resztek olejow, wosku, smarow liypwic. Nawet bardzo stare plamy tych
substancji na powierzchni podbp ostabiaj znacznie przyczepdd warstw wyréwnujcych czy zapraw
klejowych. Naley réwniez usura¢ kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudfiaj przyczeprke.
Podtaza pokryte farbami olejnymi natg doktadnie ocz§ci¢ przy wyciu opalarki lub specjalnych
srodkdw chemicznych, a resztki farby zeskrolpzy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie
usura¢ powtoke poprzez nakiucie powierzchsgiany, przy czym pole powierzchni nakiutej powinng
rowne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Naphie naley zastosow&emulsg gruntupca.

Podtoze powinno by rowne.
Dopuszczalne odchylenia wynasz

dla tynkéw (mierzone tatdt. 2 m) <3 mm, oraz w calym pomieszczeniu <4 mrpianie i <6 mm w
poziomie; dla jastrychow (mierzonedatt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w calym pomieszczeniu.

Nieréwnaici do 5 mm oraz drobne rysy wrma, na dzig przed mocowaniem plytek, wypednia sam
zaprawy klejaca. Jeli wielkos¢ nierdwndci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej gécitgpoiny
klejowej podiae naley naprawé i wyrowna zaprawq szpachlow lub renowacyjn. Wyréwnane
podiaze naley pozostawé do naleytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki nawserzchniscian
mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobgttynk cementowo-wapienny) usuwag,Si
naktadajc zapraw przy pomocy szpachelki, niecogksze rozprowadza przy pomocy gtadkiej stalowej
pacy. Natagona zaprawg naleey wyrébwn&, ale nie zacieia Przy wikszych powierzchniach, naviezej
zaprawie nalgy wykon& rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.

Podtoze nie powinno by chtonne.

Wigkszas¢ stosowanych klejéw do glazury i zapraw wyrowamyich produkowana jest na bazie spoiwa
cementowego. Najprostsza metoda oceny chiminpodiaza polega na rozlaniu na nim wody i
sprawdzeniu, jak szybko ona wsh. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na padto takich jak
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gazobeton, tynki gipsowe), naleogranicz¢ chtonnd¢ podiaza poprzez jego zagruntowanie emalsj
gruntupca. Dzigki zdolnasci penetraciji, emulsja wnika silnie wapt nawet bardzo starych i suchych
podiazy, wzmacniajdc i zabezpieczaf je przed wilgoai oraz zwikszapc przyczepn&t do ich
powierzchni. Podkza silnie nasikliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betokgmorkowe lub
tynki gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nglezagruntowa odpowiednio wcz@iej emulsy
gruntupca, tak aby zdzyta catkowicie wyschaé przed nanoszeniem masy kiegj (od godziny przy
optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgdt powietrza 50%, do doby w warunkach
niekorzystnych). Gruntowania wymagdajoniecznie podiza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak
réwniez powtoki malarskie oraz nieimpregnowane, azéagipsowo-kartonowe.

Podtoze powinno by szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniadramonych na zawilgocenie (np. w tazienkach,
natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jeskomgnie uszczelnienia z masy uszczeluej.
Oktadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywwiilgoci, ale wilga: przenikajca do podiea maze
doprowadz do powanych uszkodzg takich jak wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betopowstawanie
rys, zagrzybienia i wykwitéw. Problem ten jest spalnie grény w przypadku podiyy wykonanych z
bloczkéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadzirg ceramiczan uklada st na dokladnie wysuszenwarstwe uszczelnigjca, tzn. zwykle
nastpnego dnia po naieniu ostatniej warstwy uszczelrjag]. Jéli pomieszczenie fazienki jest mate, to
zamiast wyznaczaw niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i tatwiejebzie utazy¢ izolacg w caltym
pomieszczeniu.

Rozplanowanie rozpoczynagsbd sciany, na ktérej znajduje ginajwigcej otworow, tzn. okna, drzwi,
przehczniki itd. Przy rozmieszczaniu pltytek najedodawé grubcé spoin - zarébwno w pionie, jak
i w poziomie, uwzgidniajac kalibracg ptytek. Producent zwykle podaje wymiar nominaldytip (np.
300x300 mm), jednade jej wymiar rzeczywisty me sk do kilku mm r@ni¢, zwykle jest mniejszy (np.
295x295).

W miejscach takich, jaksoieznica drzwi czy obrzae wanny, lepiej docirtado odpowiedniego ksztaltu i
wymiaru cate ptytki, ni pokrywa te miejsca wskimi paskami, ktéreastrudne w obrébce i majstaln
przyczepnéc.

Wycinajac w ptytce otwdr dowolnego ksztattu, najeumiesci¢c go tak, aby przy eciu jak najmniej
naraac ptytkg na zniszczenie. Otwoér powiniendsnozliwie w srodku plytki lub na jej krawdzi. Lepiej
wyglada sciana lub podioga o symetrycznie dggch ptytkach, dlatego oktadzirpowinno s¢ uktada
symetrycznie wzgldem srodka sciany lub podtogi, tak aby skrajne ptytki mialy e@jmniej potove
szerokdci plytki. Jeli w scianie jest otwor okienny, to nale star@ sig, aby nie tylko ptytki na catej
cianie ut@one byly symetrycznie, ale byztpytki przy otworze okiennym nie byty docinane.

Jeli ptytki scienne i podiogowe majten sam wymiar, to spoin§cienne powinny trafié&w spoiny
podtogowe, podobnie przy przeju ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia daigégo, jéli
wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny siemt swop kontynuacg. Uktadapc ptytki na
zatamaniachécian i stupach, naly je tak rozmieszcza aby cate plytki umieszczana naranikach
zewrgtrznych, za dockte - w naranikach wewntrznych.

Wysoka¢ glazury w pomieszczeniu jestisle okr&lona jednak powinna stanofviwielokrotnagé
wysokasci ptytki. Nalezy zaplanowa ilos¢ i potozenie listew do glazury, gdyw tych miejscach dulzie
mozna ukry przycete krawedzie piytek.

Nalezy zaprojektowd ukfad szczelin dylatacyjnych, uweghiajac lokalizacg istniepcych w podiau
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinaclpttek ceramicznych niezbne @ u zbiegu
ptaszczyznscian i podtog, na stykach podip lub posadzek wykonanych zzmych materiatéw, przy
duzych powierzchniach, wydziekgge pola mniejsze o bokach dhégbok. 5-6 m oraz w miejscu szczelin
przebiegajcych przez caty budynek.

Zapraw; klejowg nalery dobr& zaleznie od rodzaju oktadziny, podta, na ktorym zostanie utona oraz
warunkow w jakich bdzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje &b ukfadania diych plytek
podtogowych, a jeszcze inne do ukladania plytekowatych wewntrz pomieszcze Im trudniejsze
podtaze lub warunki pracy, tym lepsz bardziej elastyczn zapraw nalezy stosowa. Na sciany
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wewmntrz pomieszcze stosuje si zwykte, standardowe zaprawy, jednak pascianach z ptyt gipsowo-
kartonowych nalgy uzy¢ uelastycznionej zaprawy klejowej.

Przed uyciem zaprawy klejowej natg bardzo dokladnie zapozhaie z instrukch jej stosowania,
umieszczon na opakowaniu. Naky sprawdzé jej dat produkcji, termin wanosci oraz wyghd
zewrgtrzny. Jéli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej koloygst oraz konsystencji, lepiej
wstrzyma si¢ z jej uzyciem.

Temperatura powietrza i poddm na kilka dni przed rozpogziem robo6t, podczas ukladania ptytek oraz
przez pocatkowy okres wazania zaprawy nie nie by nizsza ni +5 C, ani teé wyzsza od +30C.
Materiaty wywane do rob6t powinny znajdowaie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez
€0 najmniej dob przed rozpocagxiem robot. W przypadku ukfadania ptytek azgeh rozmiarach zaleca
sig wykonywanie robot w temperaturze zioinej do przysziej temperaturyytkowania pomieszcte

Zaprawe przygotowuje si zwykle przez wsypanie do odmierzonegdowody i wymieszanie za pomgc
wiertarki z mieszadiem, zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawié ponownym
wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczgést klejenie ptytek ceramicznych na tzw. "placki"
W przypadku, zarowno ptytefciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do uszkerda oktadziny.

Mas: klejowa nalezy nanost na podige za pomog kielni zebatej, réwnomiernieaj rozprowadzajc
silnie dociskan do podiga prosi krawedzia kielni. Nastpnie naley naniesion warstwe przeczesg
najlepiej w kierunku poziomym w przypadku oktadzisgiennej, zbaty krawedzia kielni, zachowuic
kat nachylenia kielni wzgldem podiga w granicach 45-600. Prawidlowo przygotowana zapra
dobrana wielké¢ zebdéw pacy sprawiaj ze docknieta, typowa plytka ceramiczna nie splywa z
ptaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywaimum 2/3 powierzchni spodu ptytki. dletak nie
jest, to naley zastosowéapae; o wigkszych zbach.

Wielkos¢ zebow kielni dobiera siw zaleznosci od rozmiaréw mocowanych plytek. Oehbw wysokdci
3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej &dxh mniejszych ti5 cm, po kielng z zbami 8
mm, dla ptytek o bokach wkszych ni 20 cm. Naley przy tym uwzgtdniac wykonczenie spodniej
strony ptytki, takie jak bruzdy lub guzki, od kt@ty zby kielni musa by¢ wieksze.

Ukfadanie ptytek ndcianie rozpoczyna siod dotu przy narmiku. Plytki docinane zalecaesprzykleja
na kacu. Jali pierwsza ptytka musi hydocinana, za@Z nalezy od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przgklse ptytki docinane w nar@ach i przy éciezach.
Piytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba dgcha odpowiedni szeroké¢, zgodnie z symetrycznym
rozplanowaniem ptytek n&ianie.

Uktadane ptytki powinny by suche i czyste. Plytki natg mocow& ruchem lekko posuwistym,
dociskajic je silnie do warstwy kleju, a naphie rozsuwajc na szerok& spoiny. Ptytki wekszych
formatow naley delikathie opuk&gumowym miotkiem.

Stosowanie krzyykow dystansowych nie jest konieczne, jedmaknacznie utatwiajzachowanie tej
samej szeroldi spoin.

W czasie prac nalg uwzgkdniat czas otwartego schytia zaprawy (tzw. czas "naskdérkowania™), czyli
jej zdoIna¢ do klejenia po rozprowadzeniu na padtoCzas ten wynosi od 10 do 30 minut w zatsci

od rodzaju masy klegej, temperatury i wilgotri@i podiaza oraz otoczenia. Im wgza temperatura i
mniejsza wilgotné¢ powietrza, tym czas ten ulega skréceniu. W takicdrunkach zapragvnalezy
naktad& na matej powierzchni i jak najszybciej przykiejptytki Przydatné¢ rozprowadzonej j
warstwy masy klejcej do klejenia mzna fatwo sprawdziprzez dotyk. Jeeli po dotkngciu na palcach
pozostaje klej, mma kontynuowa prae; w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostanuche warstey
kleju nalery usura¢ zesciany.

Pierwszy, dolny rad ptytek sciennych, tzw. cokotowy, ukfadacsjuz po utazeniu terakoty. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba deti na odpowiedni wysokadé, wynikla po wyklejeniu  posadzki.
Nadmiar kleju wytltoczony przez spoiny nafeusuraé przed zwizaniem zaprawy klejowej, podobnie jak
krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki hafgzemy wilgotna gabka.

Kolor zaprawy meéna dobra, kierujac sk kolorystyka oktadzin - zgodnie z ich baamub w kolorach
kontrastowych. Zapragvdo spoinowania naty dobier& stosownie do przewidywanych warunkéw
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eksploataciji, rodzaju klejuzytego do mocowania ptytek oraz szer@ospoiny. Gdy stosuje sikleje
elastyczne, to spoina powinna takcharakteryzowasic podobnymi wilasniciami. Stosujc w takich
miejscach sztywne spoiny, nasany st na ich spkanie.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowaniazypal@ikec nadmiaru wody, gdy powoduje ona
kruchag¢ materiatu spoiny, ¢gkanie i zmniejszenie jej twardd. Z tego wzgidu bardzo wzne jest
stosowanie wigiwej ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowigiespoina ponddzy
ptytkami o duej nasikliwosci lub przy renowacji spoin, po usigniu starych. Jdi nie nasyci s spoiny
duza iloscia wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebparez ptytki i podige. Brak wilgoci
uniemalivia wlasciwe zwhzanie spoiny i zawartego w hiej cementu, czegoepasiem jest jej
kruchas¢, migkkosé i pylenie.

Do spoinowania okfadziny mna przysipi¢ dopiero po wyschrciu masy klejowej, to znaczy po
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku plytekzoloych na mato nagkliwym "trudnym" podtcu (np. na
istniejacej starej wyktadzinie z ptytek ceramicznych) nawet 3 dni. Czas ten uzald@ony jest od
temperatury i wilgotnéci otoczenia. Zbyt wczesne zaméeie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z
zaprawy klejowej, ktora nie agingta odpowiedniej wytrzymakei i ptytki moga si¢ przesuwéa. Efektem
jest spkana spoina. Problem ten dotyczy gtdwnie posadieére naraone @ na obcizenia
mechaniczne.

Temperatura powietrza i podi na kilka dni przed rozpogziem spoinowania, podczas jego
wykonywania oraz przez pogtkowy okres wizania zaprawy nie powinna byizsza nk +50C, ani
wyzsza nk +300C. Materialy sywane do robét powinny znajdowaie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze przez co najmniej goprzed rozpocxiem robo6t. Podczas prowadzenia prac przy
temperaturze wiszej ni 20°C naley si¢ liczy¢ z niekorzystnym zjawiskiem skrécenia czasu
przydatndci przygotowanej masy dazycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowyozasie
wykonywania posadzek i przez caly czasasnia zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi by
wytaczone, a temperatura podktadow powinna wyhS+20C.

Przed przysipieniem do spoinowania najedokladnie oczici¢ powierzchng oktadziny z brudu, kurzu i
tluszczu. Spoiny powinny ldyone jednolicie ghbokie, wolne od zanieczyszdzekurzu i najlepiej -
wstgpnie zwilzone wod. Aby podiaze byto jednolicie gibokie, naleéy bezpdrednio po ut@eniu ptytek
oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowsamaprave do spoinowania nanosiesprzy pomocy
kielni na pae z qabka, specjalnie przeznaczpdo spoinowania oktadzin ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na poaheizotytek, naley jej nadmiar usug, sciagajac
go za pomog pacy gumowej, ulkimie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowaczamiteriatu natey
star& sie, aby wprowadza go gkboko i szczelnie w spoiny. Czynstd te powtarza si az do
zakaczenia spoinowania catej powierzchni okladziny. ¢&2ad spoinowania nadg unikac nadmiernego
nasiczania powierzchni spoiny wadgdyz nadmiar wody mze powodowa wyptukiwanie pigmentow i

.....

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktéryctbokas¢ jest wyranie wieksza od szerokaoi, nalezy
dokon& ich splycenia przez umieszczenie waitka lub innggofilu wykonanego z tworzywa
polietylenowego lub poliuretanowego. Nafeprzy tym zwroat uwag; na fakt,ze masy uszczelnige
ukladane w szczelinach, ktérych krglzie mog sie przemieszcza wzgledem siebie (np. wskutek
ruchéw termicznych), powinny trwale przyléggedynie do dwoch powierzchni. W celu oddzielenia
masy od dna szczeliny ukladag sivdwczas rownig wyzej wspomniane watki polietylenowe lub
poliuretanowe, a przy braku miejsca (w ptytkichzimach) przynajmniej paski folii polietylenowe;j.

Aby zachowa optymalne warunki wizania cementu, natg swieze spoiny w cigu kilku pierwszych dni
utrzymywa lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie aglev ciagu pierwszych tygodni czgic
wytacznie czyst, czsto zmienian woda. Wszystkie te zabiegi pozwpha lepsze zwizanie zaprawy do
spoinowania oraz zapobiegn j€j przebarwianiu 8i
Rzeczywisty kolor fugi ustalagpo jej catkowitym wyschrciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Szerokd¢ spoin powinna by nie wigksza nk 2-3 mm. W odsgpach nie wikszych nk 3 m naley
pozostawia spoiny dylatacyjne o szerad@ 2-3 mm.
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Ptytki scienne musa byé zlicowane z powierzchmy wykonczonej sciany tak aby nie tworzy
uskoku.

6.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

Sprawdzenie jakwi rob6t zwiazanych ze okladzinamécian z ptytek ceramicznych polega na
sprawdzeniu :

7

nalezytego przylegania do podkiadu poprzez opukanie wotlie wybranych miejscach. Gluchy
dzwigk polega na nieprzyleganiu oktadziny do podkiadu.

prawidtowaici przebiegu spoin poprzez wyciagrie cienkiego sznurka wzdtawlowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchytedoktadnéci do 0,5 mm.

prawidtowdaci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzezypozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru vkiedci prze&witu za pomog szczelinomierza z
doktadndcia do 0,5 mm

wizualnej kontroli wygidu i wypetnienia fug a przypadku budym watpliwosci przez pomiar z
doktadndcia do 0,5 mm

Obmiar robot

dgélne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00M@@magania ogoélne”

8.

Jednostka i zasady obmiarowania
Jednosti obmiarow jest m2 ( metr kwadratowy)
Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST B-00.00/¢magania ogolne”

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru;gk
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione

Odbiér powinien by potwierdzony protokotem zawiera

9.

ocere wynikow bada,
wykaz wad i usterek ze wskazanieniweosci ich usungcia,
Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrioi podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine"

10.

Przepisy zwazane
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 90034%Mormy dotycace systemoOw zapewnienia
jakasci
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B-11.00.00 WYKEADANIE SCIAN
KOD CPV- 45432210-9
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjihtécznej § warunki wykonania i odbioru robét
oktadzinowych zwizanych z przebudaw Oddzialu Chirurgii Ogoélnej i Onkologicznej wraz z
wewrktrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej gazow medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym w 3ée.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zganych z wykonaniem
i odbiorem robo6t zwizanych z wyktadanierécian .

1. 2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna stardokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawo zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robo6t opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robdt okladzinowych gaanych z
dostosowaniem istniggego budynku do wymogoéw normowych w ramach opraoeyvaokumentacii
technicznej.
Zakres robot
. Niniejsze wymagania dotygzobdt wykladaniacian kompaktowymi winylowymi wyktadzinami
sciennymigtadkimi oraz z nadrukiem
lub materiat rownowany o parametrach niegorszycti miymienione.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSifzgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne”

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyemnéa dotyczce robdt podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogéine"

2 Materiaty

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan

w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

2.1 Wyktadzinaécienna heterogeniczna z wierzchnia wasstwytkowa z PCV, zabezpieczonym
poliuretanem PUR. Przeznaczona do pomieszazaraonych na dziatanie wodyStabilizowana
nietkanym witoknem szklanym i wzmocniona kalandroywanpcv. Spodnia warstwa: chemicznie
spienione pcv z zamkgtymi komérkami.

Wykladzina zabezpieczona wargt®ANITIZED

Grubai¢ wg EN 428 — max .0,92mm
Warstwa aytkowa wg EN 429 — min.0,12mm
Waga catkowita wg EN 430 — max.15at

Zabezpieczenie przeciw drobnoustrojom wg EN ISO 848ANITIZED nie sprzyja namuaaniu
bakterii, wysoce odporna na grzyby

Stabilng¢ wymiarow wg EN 434 < 0.8 %

Zwijanie sk po dziataniu ciepta wg EN 434 <2 mm

Wytrzymaita¢ spoin wg EN 684 > 150
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Ognioodpornéc Bs2.
Dostarczana w postaci rolek
Gwarancja min.10 lat

3  Sprzt

Ogolne :wymagania dotygze sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
4 Transport
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidnedo

Transport materiatdw
Do przewozu nalyy uzywat pojazdéw samochodowych umtiviajacych zabezpieczenie wyrobu przed
wptywem warunkdéw atmosferycznych.

5 Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-0000Mymagania ogolne"
Arkusze przyci¢ 24 godziny przed klejeniem. W przypadkiany porowatej nalg sciennej, gorna kragal”

cokotu wykonanego z wyktadziny pgbwej powinna b§wyréwnana za pomaavodoodpornej masy
wyrownupcej, ktora nalgy przeszlifowa w celu uzyskana ptynnego patenia. Arkusze madyc zakiadane
pionowo lub poziomo i montowane naaoalysok@¢ pomieszczenia.

Nasciarg na catej szerokoi arkusza ado cokotu naley natary¢ klej akrylowy zalecany tylko przez
producenta, tywajac packi z drobnymiabkami. Poczel@az oskgnie zalecana lepké, nasgpnie potayc 1-
szy arkusz, zaczyngj od wyznaczonej linii ngcianie. Nani& klej na dalsz cz$¢ sciany i zatay¢ drugi arkusz
dociskajc szczelnie brzeg do brzegu lub na zaktad 3cm.

W celu utworzenia nafnika naley uwzywac watka do nannikow.
Spawanie

Ztacze naley wyfrezowa za pomog narzdzia do frezowania wyktadzirigiennej prowadzonego wzdtu
grubej linijki. Spawa na gosco od gory do dotu,aywajac dyszy zgodnie z instrukcja producenta. Przycina
w dwoch eta pachzywajac specjalnego ria.

6 Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

7  Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00\@@magania ogoélne”

. Jednostka i zasady obmiarowania

. Jednostk obmiarow jest m2 ( metr kwadratowy)

8 Odbiodr robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00/¢magania ogolne”

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru;gk
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione

Odbiér powinien by potwierdzony protokotem zawiera

. ocerg wynikow bada,

. wykaz wad i usterek ze wskazanienmziweosci ich usungcia,

9 Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy pfatrioi podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine"

10 Przepisy zwazane
. PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 900349 ormy dotycace systemow zapewnienia
jakasci
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B-12.00.00 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV -45442100-8
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafihtécznej g warunki wykonania i odbioru robot
malarskich wewetrznych zwizanych z przebudawOddziatu Chirurgii Ogolnej i Onkologicznej wraz z
wewretrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznéj gazéw medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym w 3ée.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z

wykonaniem i odbiorem robét malarskich westnznych .
1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stardokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawo zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robo6t opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych SST :
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robét malarskich wetkanych .

zwigzanych z dostosowaniem istrieggo budynku do wymogdéw normowych w ramach opracmjy
dokumentacji techniczne;j.

Zakres robot olejtych SST

. Malowanie farbami samosterylizigymi akrylowymi, wodoodpornymi wevetrznych podtay
gipsowych z gruntowaniem
. Malowanie farbami emulsyjnymi wewtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
0gélne”

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wyenéay dotyczce robot podano
w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST B-00.00.00
~Wymagania ogolne"

. Samosterylizujca powtoka akrylowa wodoodporna odporna na alkalia,
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyaeze sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

4, Transport
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidrejo

Transport materiatow.
Farlz mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zapewatggh temperatgmie nizsz

niz+5C i nz wyzsza ni 35C.
Wilgotnaé¢ otoczenia nie wksza nk 80%

5. Wykonanie rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-0MQ0E/magania ogolne”

Warunki przystpienia do robét
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Wszystkie prace powinny byvykonywane przez dwiadczomn ekipg malarsk

W malowanych pomieszczeniach nie palgalic tytoniu.

Przed przysipieniem do malowania natg wyréwna i wygtadzic powierzchng¢ przeznaczondo
malowania, naprawiuszkodzenia, wykorgaszpachlowanie i szlifowanie,Zeli jest wymagana

duza gtadkd¢ powierzchni. Nagpnie naley powierzchng zagruntowa..

Roboty malarskie i wewatrz budynku powinny b§ wykonywane dopiero po wyschigiu tynkow i
miejsc naprawionych.

Wilgotnaos¢ powierzchni przewidzianych do malowania niezsby wigksza ni 4%.

Malowanie tynkow o wyszej wilgotndci niz podana mge powodowa powstawanie plam, a nhawet
niszczenie powtoki malarskiej

Podkitady pod powtoki malarskie powinnydzgodne z zaleceniami producenta farb.

Przygotowanie podia

. podtaza pod powtoki powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100

. podtaze powinno by suche, czyste, wolne od smardw, kurzu, olejow, veapraz biatej
powtoki tworzcej sk na powierzchngwiezo utozonego betonu

. podtaza tynkowe powinny pad wzgllem doktadnéci i réwnaéci wykonania odpowiada

wymaganiom dla tynkéw zwyktych. Powierzchnie tynkd@szed malowaniem powinny By
przygotowane w nagpujacy sposob:

. wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinnydiyaprawione przy zyciu tej samej zaprawy, z
ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposolyanaprawiane miejsce rownatoeg s
powierzchng tynku

. przy malowaniu tynkow gipsowych i farbami akrylowynpodioza powinny by
zaimpregnowane zgodnie z zaleceniami producenta féalery upewnt sie, ze zastosowany
wczesniej pokiad zostat iyty zgodnie z przeznaczeniem i zastosowany prawidto

. powierzchnie tynkow nowych lub uprzednio malowanywiezry oczyci¢ od zanieczyszcze
mechanicznych i chemicznych oraz osygych st ziaren piasku.

Wykonywanie rob6t malarskich

. Przed ayciem podktad i farba powinna byloktadnie wymieszana

. Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomiernpokrywa& podiaze, bez
przeswitéw, plam, -odpryskéw oraz nie powinnysiciera ani osypywa po potarciu mikka
tkanim. Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazyévemug, przéwitow, plam,sladow
pedzla i odpryskéw Barwa powtoki powinna djednolita bez uwydatniagych s& poprawek i
polaczer o r&nym odcieniu i natzeniu. Powloki powinny by niezmywalne przy
zastosowanigrodkow mypcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

. Grubas¢ powtoki 50-80 mikronéw na jedna warsiw
. Rozcierczanie — czysta woda, ew. destylowana lub dejonsaw
. Do malowania naley uzywaé pedzla lub walka moherowego

. Czas schnricia ok.4-8 godz.
. W przypadku stosowania farby o podwygonych wymaganiach aseptycznych powinief by
uzyty utwardzacz w stosunku baza: utwardzacz 7:4

. Przed uyciem naley pozostawd farbe na ok.5 min. aby uwolnito sipowietrze w mieszance.
. Opakowanie z utwardzaczem pma otworzy wytacznie bezpérednio przed gyciem.
. Po wymieszaniu komponentéw nayge zuzy¢ w ciagu 4 godzin.

. Wszystkie sufity,sciany — malowanie co najmniej dwukrotne farbkrylowa zmywaln.,
malowanie sufitow pod stropy podwieszane - fagmulsyjra , Roboty malarskie powinny by
wykonywane (o ile producent farb nie okli@inaczej) w temperaturze niezezej n +5 C (z
zastrzeeniem, aby w cigu doby temperatura nie spadta paiO C) i nie wyszej niz +22 C.
Zalecana temperatura dla malowania farbami wodriymtidorozcigéczalnymi +12-+18 C.

. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozeezalnymi mana wykonywd w
pomieszczeniach, w ktérych zapewniona jest ndbe wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przexgi nie @ wskazane).
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. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozeezalnymi mana wykonywd w
pomieszczeniach, w ktérych zapewniona jest hdke wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przegi nie s wskazane).

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci robot podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne”

Badania przed przygiieniem do rob6t malarskich
Przed przyapieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadanie powierzchni tynkow, gtadzi, piyt
gipsowo-kartonowych nie wcagiej niz po 7 dniach od daty ich ukcezenia.

Badania w czasie odbioru robot
Badania robdt malarskich zwyktych powinnyIpyzeprowadzane w zakresie :

. zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

. prawidtowasci przygotowania podtoy,

. sprawdzenie zgodioi barwy powtoki ze wzorcem

. sprawdzenie potysku

. sprawdzenie odporioi na wycieranie, zmywanie

. przyczepnéci farby do poditaa,

. wygladu zewrtrznego powierzchni,

7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00\@@magania ogoélne”

Jednostka i zasady obmiarowania

. Powierzchn¢ malowania oblicza siw metrach kwadratowych jako iloczyn diugow stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podia lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.
Powierzchng pilastréw i stupéw oblicza elementéw w stanie suym. Diugas¢ sciany oblicza
Sie W rozwinieciu.

. Powierzchn¢ malowania stropéw ptaskich oblicza sv metrach wéwietle scian surowych na
ptaszczyzn poziony w metrach kwadratowych ich rzutu
. Nie potrmca st otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchni dm2.

llos¢ malowania w rhokreila sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagdne"
Odbidr podiaa naley przeprowadZi bezpdrednio przysfpieniem do rob6t malarskich.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoruzgk wszystkie
pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanié powinienno zostaodebrane.
W takim przypadku naky malowanie poprawii przedstawd do ponownego odbioru,

Odbiér malowania
Prace powinny zostavykonane zgodnie z dokumentapjojektov.

Roboty mana uzna za odebrane jeli badania wymienione w pkt 6.3. daly wynik poxyty. Jeeli
ktorekolwiek z bada dato wynik negatywny nalg czs¢ albo calé¢ robdt uzné za nieodpowiadage
wymaganiom.

Odbidér powinien by potwierdzony protokotem zawigra
. ocerg wynikéw bada,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniemiiweosci ich usungcia,
9. Podstawa ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne”
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10. Przepisy zwazane

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagmnbadania przy odbiorze.
. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbanddmymi i wodorozcigéczalnymi

farbami emulsyjnymi
. PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)rn dotycace systemow

zapewnienia jaki
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaaghtécznej § warunki wykonania i odbioru podtég
i poditozy zwiazanych z z przebudawOddziatu Chirurgii Ogdélnej i Onkologicznej

wraz z wewRrtrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechaniczingpz6w medycznych

w Szpitalu Specjalistycznym wla.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zganych z wykonaniem
I odbiorem posadzek i poditp .

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna stardokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawo zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu robo6t opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad wykonania posadzek i padtozwiazanych z
dostosowaniem istniggego budynku do wymogdéw normowych w ramach oprac®j dokumentacji
technicznej.

Zakres robot olajtych SST

Niniejsze wymagania dotygzposadzek i podity obejmujcych :

. Wykonanie warstw wyréwnawczych

. Wykonanie wylewek samopozionagych

. Utozenie wyktadziny homogenicznej termozgrzewalnej pcv

. Utozenie wyktadziny homogenicznej termozgrzewalnej padoprzewodzacej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSiTzgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
~Wymagania ogdélne”

1.5 Ogo6lne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamégy dotycace robét podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST B-00.00.00
~Wymagania ogélne"

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pa@dlostosowad mazna wod odpowiadajca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda adddméw i zapraw". Bez baddaboratoryjnych
mozna stosowawodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jest zycie waod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd ieaapcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spelniawymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralRé&aski do zapraw
budowlanych”, a w szczegOléwm:

. nie zawieré domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarniét25 -0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Marka i sklad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie".

Wykladzina homogeniczna termozgrzewalna pcv

- Typ wyktadziny - homogeniczna wykfadzina podtagoz winylu
- Zabezpieczenie powierzchni - 1Q PUR

- Klasa uytkowa - klasa 34

- Grubag¢ - 2mm

- Warstwa aytkowa -2mm

- Calkowita masa powierzchniowa - 2800 g/m2

- Wogniecenie resztkowe - 0,02 mm

- Stabilng¢ wymiarow -<0,40 %

- Wiasciwosci antyelektrostatyczne /nagie/ -<2 KV

- Przewodzenie ciepta - 0,010m2K/W

- Wiasciwosci antypdglizgowe - R9

- Oddziatywanie krzesta na rolkach - brak uszkadze
- Klasa ogniotrwatéci - trudnozapalna

- Trwalcs¢ kolorow - minimum 6

- Odporng¢ chemiczna - dobra

- Wyktadzina homogeniczna termozgrzewalna padpprzewodzaca

- Zabezpieczenie powierzchni - 1Q PUR

- Klasa uytkowa - klasa 34

- Grubag¢ - 2,0 mm

- Warstwa aytkowa -2,0mm

- Waga catkowita - 2950 g/m2
- Wogniecenie resztkowe <0,02 mm

- Stabilng¢ wymiarow -<0,40 %

- Wiasciwosci antyelektrostatyczne /napie/ -< 2 KV
- Wiasciwosci antyelektrostatyczne / opor/ - R1=5x36%1060
- R2=5x104R<1060

- R<1090
- Wiasciwosci antypdglizgowe - R9
- Oddziatywanie krzesta na rolkach - brak uszkadze
- Klasa ogniotrwatéci - trudnozapalna
- Trwalcs¢ kolorow - minimum 6
- Odpornd¢ chemiczna - bardzo dobra
Odpornd¢ chemiczna - dobra
. zastosowane w celu ochrony przed przenoszeniaviclow uderzeniowych przez konstrukcj

stropu wykaczonego
. jako warstwa pélizgowa medzy wylewk a konstrukej nosna stropu
3. Sprzet
Ogolne :wymagania dotyaze sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine"

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST B-00.00.00) , Wymaganidna)

Transport materiatow
Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpiexzomzed
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-000MQ/Mymagania ogdlne”

Wylewki betonowe.
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Wylewka betonowa gruBoi 4-5 cm, z betonu B-20, uktadana na warstwieai@ginej oddzielonej
warstwg poslizgows z folii polietylenowej .

Wylewki betonowe musz by¢ oddzielone od pionowych przegrod budynku paskieapyp lub
przekiadlg styropianow do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych — porgilzy wszystkimi pomieszczeniami - nafevykona dylatacje posadzek.
Do tego celu stosowagotowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla oddzisike ptyty odsciany - pasek
styropianu. Dopuszczaesivykonanie nagic podtaza na min. 0.5 grubdgi phyty.

Doktadna¢ wykonania — odchyitki po przyteniu 2m taty pomiarowej nie magrzekracz& 3 mm
- Wylewki samopoziomujce.
Jako podktad pod wyktadziny PCV — stoséwaylewki samopoziomujce cienkowarstwowe

Przed wykonaniem wylewki podie betonowe musi zostazagruntowane — preparatem ckoaym
przez producenta wylewki.

Od poprawnéci przygotowania podta zaley wyglad i trwalc¢ podiogi. Wyktadziny z PCV mina
uktada& na  dowolnym podtai, dopuszczonym do stosowania w  budownictwiegzyajednak
przestrzega aby byto ono:

. Roéwne, poziome, higroskopijne, gtadkie bez rys ¢kspi. Nawet niewielkie nieréwriei
podtaza, takie jak ziarnko piasku z biegiem czasu &deisk na powierzchni wyktadziny.
. Miejsca te kda szczegdlnie nat@ne na uszkodzenia. Do oceny nieroveipodiaza mazemy

postuzy¢ sig prost aluminiow tata o diugaci 1,5 m do 3 m. Gdy prwity migdzy nia a
podiazem s nieregularne i d& dwze, konieczne gdzie wyrGwnanie massamopoziomujca

. Suche - maksymalna dopuszczalna wilgétnnie mae przekracza 3% wag. dla podima
cementowego. Przy dobrej wentylacfiviezy beton lub warstwa szpachli musi rhie
wystarczajcy czas na wyschetie (okoto 24 h/1 mm gruloi). Wykonawca ma obowkek
wykona badania wilgotnéci podtaza metod zatwierdzon przez Zamawiajcego.

. Czyste i niepydce.

. Wytrzymate i odporne na naciski podczas eksploatacj

. Wymagane gspadki w kierunku kratedciekowych.

Wyktadzina homogeniczna termozgrzewalna pcv

Podiae pod wyktadziny powinno ldy mocne, réwne i suche (wilgotéto max. 3%). Wykladzia
przyklejat cak powierzchm do podiaga za pomog kleju . Luzno roziazone arkusze powinny pozoéta
przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturzedi@ C w celu dopasowania do pagtotaczenia
stykéw wykong& za pomog sznura spawalniczego. Brzegi wytkaa listwa przypodiogow tego
samego producenta.

Uktadanie

Podczas transportu ze sklepu oraz przy rozwijamionu naleéy zwrdécic uwag; na to, aby wyktadzina
nie zalamywata gi Przed przyapieniem do przycinania wykiadziny najeja rozwimé i pozostawt
ptasko roziaona na okres 1-2 godzin (gdy temperatura w pomiesioz@st nisza nk 15°C -
"lezakowanie" mae potrwa nawet dob). Gdy wyktadzina uzyska wdaiwa temperatug bedzie bardziej
elastyczna i tatwiejg bedzie utazy¢.

Klejenie

Aby zachowa wysoky jakos¢ wyktadzin oraz jej diugotrwatzywotnas¢, nalery przyklei ja na catej
powierzchni. Przy pomieszczeniach matych dopasawaykiadzirg najlepiej zdjc, nanig¢ klej

zabkowary szpachelk, odczeka az przeschnie, zgodnie z zaleceniem producenta,kigjaty arkusz
potozy¢ ponownie, zaczynag od najdtiszego boku - sprawdzajczy dobrze pasuje daian i innych
elementow statych. W dych pomieszczeniach konieczne jest klejenie etgpamaszcza przyaczeniu
dwoch arkuszy wykladziny. W tym celu na dwodalsiadupcych ze solp cze$ciach uktadamy worki z
piaskiem (uniemdiwia przesuwanie i arkuszy). Odwijamy potdéwki arkuszy na daugtrore,

odkrywahc w ten sposob okoto pot@w pomieszczenia. Na odsteti czs¢ podiaza nanosimy

169—CHO—B—C—STWIOR——I—1P
BIURO PROJEKTOW StU ZBY ZDROWIA ,PRO-MEDICUS”
Krakow, czerwiec 2016

84



PRZEBUDOWA ODDZIALU CHIRURGII OGOLNEJ | ONKOLOGICZN EJ ]
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ | GAZOW MEDYCZNYCH
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JA SLE

odpowiedni klej za pomaczabkowanej szpachelki (zgodnie z instrukcproducenta kleju). Warstwa
kleju powinna by réwna bez zgrubie staramy si pokry cab powierzchné. W zaleénosci od
temperatury i rodzaju kleju odczekujemy 10-20 mimat czym odwinjte czsci arkuszy odwracamy z
powrotem na miejsce i rownomiernie dociskamy dotqiad - w kierunku odsrodka do zewstrz, a
nastpnie wzdht linii taczenia arkuszy i przy brzegadciagamy obcizenie i w analogiczny spos6b
przystpujemy do przyklejania pozostatejeézi wyktadziny. Jeeli w miejscu styku arkuszy zostanie
wycisnigty klej, nalery natychmiast zetrzego moka szmatlg.

Pomieszczenie jest przydatne dgtieu po okresie zalecanym przez producenta kleju.
Spawanie

Spawanie arkuszy wyktadziny podnosi waétozytkowa wyktadziny, zabezpiecza przed zabrudzeniem i
rozerwaniem, a tale pozwala oagna¢ hermetyczneakzenie oraz ma estetyczny wygl Spawanie
mozemy przeprowadziw dwojaki sposéb: na ggro i na zimno.

Spawanie na gaco

taczone arkusze nacinamy specjalnynremn, tworac rowek o ksztalcie zblonym do litery "V".
Nastpnie rozgrzewamy spawarki przy wyciu roztopionego sznura spawalniczego z PCV pdzimay
dyszz spawarki wzdhla nacktego rowka, lekko docisk@. Temperatur spawania dobieramy
eksperymentalnie na kawatku wyktadziny. Po zastan, przy pomocy specjalnego & scinamy
wystapca ponad powierzchriczesé sznura. Uwaga! Zalecaesspawa wyktadziny po catkowitym
wyschngciu kleju.

Wykonczenie

Wymagane jest szersze wywioie nasciare ( cokot wysokéci 10 cm) , przy pomocy potokgtego
profilu wywijamy wyktadzirg bezpgrednio naciary; .

Wyktadzina homogeniczna termozgrzewalna pcv grdoprzewodzaca

Podiaze pod wyktadziny powinno ldymocne, réwne i suche (wilgotfiomax 3%). Lino roziaone
arkusze powinny pozostaprzez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze #il7 C w celu
dopasowania do podia.

Wykladzire montuje st z wyciem tam miedzianych oraz klejéw zwyktych i klejéw przeveadych .
Pasy wyktadziny nale klei¢ na catej powierzchni , stosgjdo tego celu dobrej jakai klej akrylowy do
wyktadzin podtogowych . Ze wzgliu na spdd , ktéry pokryty jest wibknami grafitowiynstosowanie
kleju przewodzcego na catej powierzchni wyktadziny zostato wyétiowane .

Klej przewodzcy naley stosowd tylko do przyklejania tan miedzianych do spodniej strony
wyktadziny .Naley zwréck uwag , aby klej rozprowadzony byt réwniena powierzchni tan
miedzianych .

Uziemianie wyktadziny
Przy uktadaniu pasow wyktadziny krotszyclz 10 m wystarczy zastosowgasek folii miedzianej na
jednym z krotszych bokéw pomieszczenia .

t aczenie wyktadziny
Sasiadupce ze sobp pasy wykladziny sklejaneastermicznie , za pomac specjalnych sznuréw
spawalniczych .

Przed wykonaniematzenia sznurami spawalniczymi , miejseazi nalezy frezow& przy pomocy
recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezgjj , nie gébiej niz na %4 grubéci wyktadziny .

Podczas ekcia , frezowania naky zachowa szczegdla ostraznos¢ , mapc na uwadze miedziarsiatlke
przewodzcs , ktora przy braku natgtej ostranosci instalatora mee ulec uszkodzeniu.

Nastpnie wywajac zgrzewarki elektrycznej , stacej do spawania termicznego , rnglezespawa’
brzegi za pomagsznura spawalniczego .

Nadmiar zgrzewu naky odch¢ po ostygngciu .

6. Kontrola jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.0@/ymagania ogolne”

Badania w czasie odbioru robot
Badania rob6t powinny byprzeprowadzane w zakresie :

. zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

. prawidtowasci przygotowania podtoy,

. sprawdzenie zgodioi barwy powtoki ze wzorcem

. wygladu zewrtrznego powierzchni ( plamy po kleju ¢ggherze powietrza )

. sprawdzenia spawow wyktadziny,

. sprawdzenie uziemienia wyktadziny — ze wahil na wilgotné¢ konstrukcji spodniej ,

przewodné¢ poditogi mae by mierzona najwczaiej 6 tygodni po montau
. wykonania spadkow,

. nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie walpie wybranych miejscach.
Gluchy dwick polega na nieprzyleganiu oktadziny do podkiadu.
. prawidtowasci przebiegu spoin poprzez wyghiecie cienkiego sznurka wzdtudowolnie

wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiarclder z doktadnéci do 0,5 mm.
7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.0QW§magania ogoine”
Jednostka obmiarowania
Jednostk obmiarowy, jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni pasadW cenie nalgy uwzgkdni¢
koszt wykonania cokotu o wys. 10 cmdaganach.
llos¢ malowania w rhokresla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00/¢Imagania ogdine”

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektovs i uzgodnieniami Inspektora nadzoruzgk wszystkie
pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jereli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowamne powinienno zostadebrane. W
takim przypadku nalgy wykonanie posadzki popraiii przedstawd do ponownego odbioru.

Odbidr robot powinien ypotwierdzony protokotem zawigra

. ocerg wynikéw bada,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniemiieosci ich usungcia,

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatroi podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

10. Przepisy zwazane

. PN —79/B-06711 -Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

. PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cemeejdiWymagania i badania techniczne
przy odbiorze

. PN-63/B-10145 Posadzki z pilytek kamionkowych (tetakvych), klinkierowych
i lastrykowych Wymagania i badania techniczne pydbiorze

. PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana .Ochrona grzatasem pomieszazev budynkach
. Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach .

. PN-EN 14259:2004 -Kleje do wyktadzin podtogowychymagania aytkowe mechaniczne
i elektryczne

. PN-EN 428:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wazanie grubgei catkowitej

. PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)rn dotycace systemow
zapewnienia jaki
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B-14.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
KOD CPV -45421000-5
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § warunki odbioru wykonania i monta
stolarki drzwiowe]

zwigzane z przebudaywOddziatu Chirurgii Ogolnej i Onkologicznej wraznewretrznymi instalacjami,
w tym wentylacji mechanicznej i gazéw medycznycBapitalu Specjalistycznym wla.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych wykonaniem
i montazem stolarki drzwiowej.
Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stardokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustavww zamdwieniach publicznych i realizacji oraz roz¢iniu robo6t opisanych w
punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot obgtych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia zyzanych z dostosowaniem istrieggo
budynku do wymogdéw normowych w ramach opracowdo&mentacji technicznej.

Niniejsze wymagania dotygzstolarki drzwiowej obejmujcej dostaw i montaz drzwi drewnianych
ptytowych oraz drzwi drewnianych p.po

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSiTzgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne™

1,5 Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodidéaz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamég dotyczce robot podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne

2. Materiaty

Ogdllne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST B-00.00.00.
Whbudowa nalezy stolark; kompletnie wykaczors.

Stolarka drewniana

e skrzydto drzwi o konstrukcji wzmocnionej, zawieseam trzech zawiasach - wylazone
okleing HPL gr. 1mm — lub materiat rownoway o parametrach niegorszyctz miymieniony

e wypelnienie - plyta rurowa, pokryta materialem M3 mm obustronnie, rama skrzydta
wykonana z mahoniu, gruboskrzydfa - 40 mm

» oscieznice drewniane, regulowane pokryiesang okleim co skrzydta drzwiowe
e wdrzwiach p-pa — samozamykacze

e drzwi wyposaone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewsegzotkowanej, bezpieczne,
zamki wg rysunkow zestawczych

« zamknkcia wewretrzne w sanitariatach
« wwybranych drzwiach natg zastosowakratki wentylacyjne o czynnej pow.
wentylacyjnej > 0,022 m2

e do oferty naley skalkulow& cerg drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwygia
szyldami, samozamykaczami, elektrozaczepami, dzasgmi otwarcia

» kolor wg rysunkow zestawczych
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Stolarka drzwiowa przeciwgarowa

Pelna, atestowana, wypasaa w komplet wymaganychprzepisami akcesoriow dfgewnienia
prawidtowych warunkéw ewakuacji, oddymiania— kdbaaty.

Do oferty naley skalkulowa cere drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwygtaszyldami,
samozamykaczami, elektrozaczepami, czujnikami ati@akantryglami, przyciskami wégia itp.

Drzwi nalezy montowa po uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a prgdanczenienscian.
Nalezy przewidzi€ wprowadzenie drzwi przeciwparowych do szachtéw elektrycznych biegych
przez wszystkie kondygnacje.

Materiaty naley przechowywa w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpiechoprgrez opadami
atmosferycznymi.

3. Sprzt

Ogodlne :wymagania dotyaze sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

4. Transport

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00) ,Wymaganénej

Transport materiatow

Do przewozu stolarki natg uzywat pojazdoéw samochodowych umtiviajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wplywem warunkow atmosferycznych.

5.  Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00000ymagania ogolne"

Warunki przystpienia do robét

Przed zamowieniem stolarki nafavykona pomiary otworow z natury.

Przed osadzeniem stolarki nglsprawdat doktadnd¢ wykonania écieza .

Zasady montau

Przy montau futryn drzwi i drzwi — stosowazasady przedstawione w opisie mantdostawcy stolarki
drzwiowej .

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia drzwi — &kdie prac montawych naley zachowa
nastpujace zasady ich prowadzenia

. Sprawdzt doktadnd¢ wykonania otworow — szerok&otworu powinna b§ wigksza o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysakam min. 35mm a max. 50mm od zestiznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowyahytkdw muru lub innych usterek
nalezy je zlikwidowa przed przysipieniem do montal ascieznic.

. Oscieznicg ustawt w otworze na drewnianych klockachsngch w ten sposob, aby gdizy murem
a dcieznica zachowane byty luzy montawe.

. Wstepnie zamocowaoscieznice w murze przy pomocy klindw. $0ieznice nalezy klinowat w jej
narazach. Klinowanie w potowie jej wysokoi maze doprowadzi do odksztatcenia ksztattu i
uniemaliwi ¢ osadzenie skrzydet lub blokodvplynne otwieranie.

. Przy pomocy poziomicy doktadnie ust&vgion i poziom écieznicy, a nasgpnie przy pomocy
miary zwijanej ustawi przelatne orazwiatto ascieznicy. Dopuszczalne #ice przektnych nie
moa przekracz&2 mm - na dtugeei do 1 m oraz 3 mm - na diugo powyzej 1 m.

. Oscieznice mocowa trwale wécianie za pomagdybli lub kotew. W przypadku mornta
oscieznicy na kotwach — naky je zamocowado acieznicy przed wiageniem jej w otwor
okienny. Otwory na dyble wier€po ustawieniu gieznicy w murze.

. Zatozy¢ skrzydta i sprawdziprawidtowaé ich funkcjonowania.

. Przed przysipieniem do wypetniania pianka momtava przestrzeni neidzy ascieznica a murem —
zabezpieczy powierzchnie okien drewnianych przez naklejenigigr@wej tdmy malarskiej. Przy
montau o wigkszych gabarytach — stosoéwazpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem daiatpianki montaowej. Wypetnienie
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pianky montazowa szczelin pongdzy ram a murem przeprowad&av temperaturze nie z8zej ni

+5°C.

. Po utwardzeniu gipianki montaowej i usungciu jej nadmiaru — przygpi¢ do obrobki dciezy
(gliféw), pamktajac o0 zabezpieczeniu okyrzed zabrudzeniem zapraw

. Uszczelné elastycza mas, silikonowa miejsca styku drzwi z murem wzdteatego obwodu od
strony wewntrznej i zewrtrznej.

. Po obrdbce &iezy — niezwtocznie zdi zabezpieczafa taSme malarslg z powierzchni drzwi.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

Sprawdzenie jakei robot zwihzanych ze stolaskbudowlan polega na:
a) dokonaniu oceny jakoi stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgadma zamowieniem tzn.:

. zgodna¢ wymiarow
. jakaos¢ materiatow, z ktérej stolarka zostata wykonana,

zgodnd¢ z przygtymi rozwiazaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelkinkd jakasé

i dobor Gcieznic,

sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
b) kontrola prawidtowszi wykonania robét mongawych:

. sprawdzenie wymiarow otworéw oraz jakbich wykonania

. kontrola prawidlowéci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodneasadami monta,

. sprawdzenie iléci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

. sprawdzenie poprawloi wypetnienia pianka mortawa przestrzeni pomidzy ramiakiem a
sciam,

. sprawdzenie czy w czasie moidanie wysipity zabrudzenia lub uszkodzenia,

. kontrola sprawngci dziatania elementow ruchomych.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00M@nagania ogoine"
Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarowa drzwi wraz z écieznica jest szt. ( sztuka ) .

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00/0¢magania ogolne”

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
Roboty mana odebréajezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaly siogie.

Odbior powinien by potwierdzony protokotem zawiera

. ocere wynikow bada,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,

. protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dladego zamka.

9. Podstawa ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne”

10. Przepisy zwazane

. PN-88/B — 10085 Stalarka budowlana. Okna i driMymagania i badania

. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.riddgania i badania (Zmiana)

. PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczéifigmagania i badania

. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przecheamie i transport

. PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewnibste&/owe wewmtrzne

. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drawrminologia

. PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymageytrzymataciowych

. PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysékpszerokéé, grubac¢ i prostokitnosé. Klasy
tolerancji
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. PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptagkogolna i miejscowa. Klasy toleranciji

. BN-79/6821- Szklo budowlane . Szyby bezpiecznertddaane plaskie

. BN —75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

. BN-75/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, graegwanie, transport

. BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewrzne. Metody badania

. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .

. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004Normy dotyczce systemow zapewnienia
jakosci
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B.15.00.008LUSARKA

kod CPV 45421110-8
INSTALOWANIE METALOWYCH DRZWI
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagghtecznej § warunki wykonania i odbiorélusarki
okiennej i drzwiowej

zwiazane z przebudawOddziatu Chirurgii Ogolnej i Onkologicznej wraanewretrznymi instalacjami,
w tym wentylacji mechanicznej i gazéw medycznycBapitalu Specjalistycznym wla.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem i
montaemslusarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokainpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi umazliwiajace i majce na celu
dostawg oraz wykonanie monta §lusarki aluminiowej drzwiowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSTzgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
0golne” pkt 1.4

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyenéay dotyczce robét podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogélne"

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne"

Wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robaiqny posiadé

Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaa&ijacymi normami,

Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczi lub PN,

Certyfikat na znak bezpieazstwa,

Certyfikat zgodnéci z zharmonizowannormy europejsk wprowadzogn do zbioru norm polskich

na opakowaniach powinien znajdaivsie termin przydatnéci do stosowania Materialy stosowane do
wykonywania robot powinny léydopuszczone do obrotu i stosowania w budownictWieszczegolngci
materialty winny odpowiada wymogom zawartych w Kkatalogach i instrukcjach picehtow
wymienionych w zatgeniach szczegdétowych do poszczegdéinych rozdziaMateriaty dostarczane na
budowe musz by¢ sprawdzone pod wzglem jakdci, wymiarOw, konsystencji itp. z wymaganiami
okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentdmjdowy. Sposob transportu i sktadowania
powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przeodpcentéw. Wykonawca
zobowhzany jest posiadana budowie pel dokumentae dotyczca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do zakresu robo6t. Prameewaniem stolarki drzwiowej naile sprawdzé
czy naraga ccieznic i skrzydet § prawidtowo wykonane i maja proste katy. Stoséwdko materiaty
sprawdzone, posiadgie stosowne atesty stanaee kompleksowe rozwzania.

Drzwi aluminiowe wewnetrzne
Scianki, okna, drzwi rozwierane, przesuwne (automatycsekipne szklem bezpiecznym, malowane
proszkowo w kolorze biatym, otwierangcenie w systemie MB45 lub materiat réwnoing
0 parametrach niegorszychzmymieniony
« malowane proszkowo w kolorze biatym
« profile:
- glebokas¢ zabudowy dla gcieznicy i skrzydta - 45mm
- profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DINEB7, DIN 1748 i DIN
* wypelnienie:
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- szkto matowe, selektywnie matowe lub przezroezydoat 33.2 VSG
e wyposaenie:
- nalezy stosowad zestawy szklane, bezpieczne, hartowane
- zamki - wg rys. zestawczych
- klamki ze stali nierdzewnej bezpieczne - wg gestawczych
* izolacyjna¢ akustyczna drzwi Rw=32dB
 do oferty naley skalkulowa cerg drzwi wraz z okuciami, mechanizmami suwnymi, zamka
klamkami, szyldami, samozamykaczami
Uwaga 1
Drzwi rozsuwane magstanowé wyjscia na drogi ewakuacyjne, a f&kby¢ stosowane na drogach
ewakuacyjnych, jeeli sa przeznaczone nie tylko do celéw ewakuaciji, a ishstrukcja zapewnia:
otwieranie automatyczne ¢azne bez madiwosci ich blokowania
samoczynne ich rozsutie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasgtipowania paaru przez
system wykrywania dymu chraty stret pozarowa, do ewakuaciji z ktorej te drzwa przeznaczone, a
takze w przypadku awarii drzwi.
Uwaga 2
Drzwi wieloskrzydiowe, stanowte wygcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodzewaegjoej,
powinny mie co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwicwvezerokéci niemniejszej i 110cm.

Uwaga 3
We wszystkich drzwiach rozwieranych etych kontroh dostpu do pomieszczeod strony wejcia
nalezy zamontowa antaby/pochwyty, a od strony pomieszczenia kkafnkg rysunkéw zestawczych/

2.1 Warunki przechowywania towaru
Towary magazynowane powinnydgktadowane w suchym i cieptym miejscu.
Warunki przechowywania poszczegolnych grup artykuto

Profile

Temperatura sktadowania: w granicach 12 - 50°C

Wilgotnosé wzgledna: nie wecej niz 85%

Inne:

przechowywdé w pomieszczeniu zamkitym, nie wystawié na bezpérednie dziatanie promieni
stonecznych.

Akcesoria i maszyny

Temperatura sktadowania: w granicach 10 - 30°C

Wilgotnos¢ wzgledna: nie wgcej niz 90%

2.2 Slusarka drzwiowa:

Wyttaczane profile aluminiowe :

Sktad zgodny z normEN 573 czsci 3

Wiasciwosci mechaniczne zgodne z narfBN 755 czs¢ 2.
Tolerancje wymiarowe zgodne normy DIN 17 615 EN2AR@czs¢ 2.

2.3 Walcowane wyroby aluminiowe

Sktad stopu aluminium do lakierowania EN AW 1056124 zgodny z normEN 573 czs¢ 3.
Sktad stopu do anodowania EN AW 5005 H14 AQ zgadngrmy EN 573 cgsé¢ 3.
Wiasciwosci mechaniczne zgodne z narfaN 485 czs¢ 2.

Tolerancje wymiarowe zgodne z neyeN 485 czsc 4.

3. Sprzet

Ogodlne :wymagania dotyaze sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt .
4. Transport

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidnedo

169—CHO—B—C—STWIOR——I—1P
BIURO PROJEKTOW StU ZBY ZDROWIA ,PRO-MEDICUS”
Krakow, czerwiec 2016

97



PRZEBUDOWA ODDZIALU CHIRURGII OGOLNEJ | ONKOLOGICZN EJ ]
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ | GAZOW MEDYCZNYCH
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JA SLE

Do transportu materiatow i spitzi stosowd nastpujace sprawne techniczniérodki transportu.
Materiaty naley uktad& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsiébie i zabezpieczy
przed maliwoscia przesuwania si podczas transportu. zii dlugas¢ przewaonych elementéw jest
wigksza ni dtugas¢ samochodu to wielkd nawisu nie mge przekroczy 1 m. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie seodkach transportowych naleprzestrzegaprzepiséw obowizujacych w
transporcie drogowym. Wykonawca jest zobgmainy do stosowania takiéhodkéw transportowych,
ktore nie wplyr niekorzystnie na jalkéd i wtasciwos¢ przewaonych materiatow i spetéw. Przy ruchu
po drogach publicznycérodki transportowe mugzspetnid wymagania przepisow ruchu drogowego.
Transport i przechowywanie wg instrukcji producefakowanie, przechowywanie i transport wyrobow
stolarki budowlanej wg PN-B-05000:1988odki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Przemome wrota powinny hy ustawione pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawionesnodkach transportu nate taczy¢ w bloki zapewniajce stabilnéc

i zwartas¢ tadunku. Przechowywanie w magazynach pototwartyeh zamknétych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmasfieymi. W czasie transpor§lusarka powinna
by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniemtokio antykorozyjnej. Zabronione jest
przechganie niezabezpieczonych elementéw po padto

5. Wykonanie robat.

5.1. Roboty

5. Wykonanie rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00MQMymagania ogolne”

Slusarka aluminiowa

Przed rozpocgiem robot nalgy ocent miejsce osadzenia wyrobow, czy jest zAwos¢
bezusterkowego wykonania mo#nta

Ustawiona&lusarlke nalezy sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokoigomiaru przeitnych.

Po ustawieniu drzwi natg sprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwiscianki naley uszczelni pod wzgédem termicznym. Produceslusarki i
powinien dysponow@a wszelkim potrzebnym spgiem, kadsg pracownikéw wykwalifikowanych itd.,
niezkednymi do przygotowania konstrukcji w warsztaci@imontowania ha budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezpdredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodovggnealuminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zpami tynkarskimi. W przypadku
koniecznéci wykonania robo6t wykaczeniowych na mokro wokot wbudowanych —konstrukciji
aluminiowych naley na czas rob6t zabezpie¢zyonstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profd
tynkiem lub inna zewgtrzna warstwa licowa natg pozostawé szczelig min. 5 mm, ktoéra po
zakaczeniu robot wypetnia si trwale plastyczna masa uszczelgiai. Nie wolno dopici¢ do
bezpdredniego kontaktu aluminium z innymi metalami omrdeynku. W takich wypadkach naile
stosow@ warstw izolacji, np. tdme z kauczuku EPDM. Ciecia elementow stalowych ocyvaaych
zabezpieczaprzektadkami.

Nie wolno dopsci¢ do bezpéredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzechdoudoraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowasradkami zawierajcymi sole miedzi, tci lub zwiazki fluoru.
Slusarka stalowa

Robotyslusarskie (montadrzwi, Ggcieznic, elementow z blachy, ksztattownikdw, oston)

Przed przysipieniem do montau slusarki naley sprawdzs:

. rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw

. wymiary gotowego wyrobu

. prawidtowai¢ wykonanych peiczea

. powtoki malarskie

Przy montau $lusarki naley przestrzegazasad podanych w normie BN-65/8841-11 RoBhtgarskie
budowlane.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

. sprawdzenie miejsc mocowarsiasarki
. sprawdzenie wymiarow na budowie
. zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzenmhrudzeniami przy monta2u

. wykonanie monta2u na placu budowy i zaznaczenigsmietwienia
. wykonanie otworéw kotwicych
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. monta i kotwienieslusarki
. naprawy drobnych uszkodz@owtoki
. usuniecie zabezpieazeresztek z montawych

Konstrukcg, slusarsk nalezy wykona w wyspecjalizowanej wytworni dysporigej wykwalifikowanymi

pracownikami i odpowiednim oprzyy@owaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicyzmus

posiadé wymagane przepisami uprawnienia. Konstruktjsarskie powinny by zabezpieczone

w wytworni wymaganymi powtokami.

Montaz konstrukcji naley przeprowadzaw sposéb zapewnigy stateczn& poszczegolnych

elementéw i cakci w kazdej fazie. Przy monta nalery zwrocic uwag: na kolejnéé montau

zapewniajca nie uszkadzanie elementow sktadowych.

Wszystkie roboty montawe powinny by przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow

Kotwienie nie mae by wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogj ulec oderwaniu lub

rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwice nie mog by¢ widoczne na zewstrz elementu i nie magoyé dostpne do odkgcenia dla

0s06b postronnych.

Konstrukcjeslusarskie przed wysytkz wytworni powinny by prébnie zmontowane i odebrane w

obecndci wykonawcy montau.

W przypadku powaniejszych uszkodzeelementy konstrukcji natg naprawé w wytworni. Monta

konstrukcji naley przeprowadzaw sposob zapewniggy stateczn& poszczegolnych elementow

i catasci w kazdej fazie. Przy monta nalery zwr6cic uwag: na kolejnéé montau zapewniajca nie

uszkadzanie elementéw sktadowych.

Montaz przeprowadz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbimb6t budowlano

montaowych oraz instrukcja producenta systemu

Slusarka p-poz.

wykonywane Czynreei:

e sprawdzenie i przygotowanigéaezy do osadzeniasgieznic

e zabezpieczenie elementéw budynku geygh ulec uszkodzeniu przy osadzastusarki

e ustawienie i zakotwieniesoieznicy

e obmurowanie i wypetnienie zaprawementow ( w przypadku drzwi pprzeciwparowych nie
zaleca si stosowania wypetnienie piamkoliuretanow) szczeliny midzy csciezem i gcieznica

* ew. podbetonowanie listwy progowe;j

e o0sadzenie i regulacja skrzydet drzwiowych

Oscieznice metalowe powinny I8y osadzone zgodnie z instrukcyvbudowania. Przed osadzeniem

stolarki i $lusarki naley sprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni, do ktérych ma

przylega oscieznica. W przypadku wyspowania wad w wykonaniu soieza lub zabrudzenia

powierzchni dcieza, Gicieze naley oczyéci¢ i naprawé. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw

okreslono w normachSlusarke nalezy zamocowywa w oéciezu zgodnie z wymaganiami oktenymi w

normach. W sprawdzone i przygotowarneieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach malgtawic

slusarle na podkfadkach lub listwach. Ustawielasarki naley sprawdzt w pionie i poziomie oraz

dokon& pomiaru przefgnych. Po ustawieniu drzwi nale sprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu. Zamocowarslusarke nalezy uszczelnt pod wzgkdem termicznym. Do

mocowania nie wolno aywa¢ zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkadzibudowywane wyroby.

Oscieznice powinny by dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.wi{opowinny by

umieszczone w miejscach przenoszeniaagiefiiprzez zawiasy. Elementy metalowe wbudowanezgyale

zabezpieczy przed przesunciem st az do uzyskania przez zapravbudowlan, w ktérej osadzono

kotwy, wymaganej wytrzymakgi nasciskanie, nie mniej jednakmi

5Mpa. Uszczelnienie przestrzeni wokdékieznicy nalery dostosowé do spodziewanej rozszerzasoo

elementu metalowego.s@eznice drzwiowe metalowe ¥cianach dziatowych murowanych powinnyby

osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzasdieanic stalowych w czasie murowanéaianki

nalezy doktadnie podeprzerozpork, a po wypionowaniu stojakow usztywrne za pomog desek lub w

inny sposob. Ustawionesaeznice powinny by zabezpieczone przez podklinowanie igl@podparcie

zastrzatami. Kotwy gieznic naleey odgih¢ do poziomego pofenia, tak aby umieszczone w giieie

lub szczelinie ména byto je obmurowalub osadai w zaprawie cementowej. Kotwy powinny dy

dodatkowe zabezpieczone powdadntykorozyjma. Kotwy w ascieznicach powinny b§ tak umieszczone
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aby ich odsip od progu i nadpt@ nie byt wgkszy niz 250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Ustawienie écieznicy w wysokdci otworu naley dokona z uwzgkdnieniem gtbokasci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Odlegié miedzy czotemscianki dziatowej a stojakiemsoieznicy
powinna wynosi co najmniej 15 mm, a wolna przestizgowinna by wypetniona zapraw murarsl.
Oscieznice w trakcie murowania powinny byzabezpieczone przed odksztatceniami pod wptywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiedmeearcie. Kotwy powinny hyzalewane zapraw
cementow. Podczas obmurowywania najesprawdzé potazenie @cieznicy, czy nie odchylita siod
pionu, aby méc zawczasu popréawistawienie i usut wszystkie zbdne wycieki zaprawy murarskiej
jeszcze nie stonej. Kacows faz osadzania swieznicy stanowi ewentualne podmurowanie lub
podbetonowanie listwy progowej oraz oszkleniéwiatli i skrzydet drzwiowych przeszklonych. Przy
osadzaniu drzwi wcianach ocieplanych od zewtre drzwi osadzaw zewrgtrznym licusciany.

Odpornd¢ ogniowa

Kazda kravedz drzwi powinna by uszczelniona dwoma uszczelkami przylgowymi. Slacagprogowa
moze by¢ uszczelniona uszczellgumow, lub automatycznie opadaj listwe nadprogow (wersje
dymoszczelne) .Szkto powinno dgsadzone w ognioodpornych uszczelkach z wiokieansieznych.
Skrzydta drzwi w pozycji zamkaiej powinny by zablokowane bolcem w potowie wysdkbod strony
zawiasOw. Specjalny typ zamka powinien dodatkovgbawac drzwi w gérnym nargu, co zabezpiecza
przed wypaczeniem skrzydta pod wptywem wysokichpgeratur w czasie paru.

Montaz systemow przegrod przeciwgarowych

Obowiazki firm posiadajacych certyfikat montazy przegrod przeciwpazarowych:

. przestrzeganie wymagaprobat oraz sztuki budowlanej przy wykonywaniu
montau przegrdd przeciwp@arowych,

. posiadanie szczeg6towej instrukcji mantgposzczegdlnych przegrod
przeciwpaarowych,

. wykonywanie montzu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji,tork;j
mowa wyej

. przestrzeganie w trakcie moateprzegréd przeciwp@arowych odpowiednich norm

oraz powszechnie oboydujacych przepiséw prawa (w tym z zakresu
bezpieczéstwa i higieny pracy),

. dostarczanie (tam, gdzie jest to wymagane) klientgrytkownikom instrukcji
obstugi montowanych przegréd przecivipmowych,

. prowadzenie szkotedla oséb wskazanych przezytkownika w zakresie
wiasciwego eksploatowania przegrdd przeciwg@wych po ich wykonaniu,

. przekazywanie zytkownikom dokumentu potwierdzagego prawidtowée
wykonania montau przegrod przeciwpg@arowych,

. uzyskanie od zytkownika zgody w formie pisemnegéwaiadczenia na dokonanie

kontroli poprawnéci montau i samych przegrdd przeciwjarowych przez
. jednostk certyfikujaca,

. niezwtoczne usuwanie na wlasny koszt stwierdzomyeRz jednosik
certyfikujaca usterek w montal przegréd przeciwg@rowych.

. dokonywanie na zleceniexytkownika czynnéci zwiazanych z konserwagj
przeghdami instalowanych przegréd przeciwpoowych,

. przyjmowanie zgtoszeod wytkownikdw o zaistniatych uszkodzeniach lub

awariach przez caldok, jak rowniez w dni wolne od pracy, niedziel&wigta,

. dysponowanie wyspecjalizowarkipa serwisow, gotowg do podgcia
niezkednych dziata nie p&niej niz w ciagu 12 godzin od momentu zgtoszenia
usterek przezaytkownika,

. prowadzenie rejestru wykonywanych ustug meatarzegréd przeciwg@arowych,
. zapewnienie poufrigi danych dotyczcych klientow oraz montowanych przegréd
przeciwpaarowych.

Ponadto firma posiadgja certyfikat jest zobowkzana do niezwlocznego informowania Ydiavej
jednostki certyfikujcej o wszelkich zmianach dotygzch zmiany adresu siedziby, zakresu dziatania
oraz statusu prawnego firmy. Odpowiedzidtha wymagania kwalifikacyjne pracownikéw firm
posiadajcych certyfikat. Firma montawa powinna posiadacertyfikat oraz powinna dysponowa
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wiasnym wykwalifikowanym personelem (spedjaiii pracownicy podstawowi) w dostatecznej liczbie.
Do podstawowych zadafirmy nalezy przeszkolenie wlasnego personelu w zakresie [porse]
dziatalngci jak réwnie systematyczne prowadzenie szkolekresowych, co powinno znate
odzwierciedlenie w prowadzonym rejestrze szkole

Warunki przyst gpienia do robét

Przed zamowieniem stolarki najewykona pomiary otworéw z natury.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

Sprawdzenie jaki robo6t zwhzanych zdlusarky budowlan polega na:

b) dokonaniu oceny jakoi slusarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodna zaméwieniem tzn.:
zgodnd¢ wymiarow
jakos¢ materiatdéw, z ktéreflusarka zostata wykonana,
zgodn@¢ z przygtymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelkimka jakas¢
i dobér dcieznic,
sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontrola prawidtowszi wykonania robét mongawych:

. sprawdzenie wymiarow otworow oraz jgkoich wykonania

. kontrola prawidtowéci osadzenia w pionie i poziomie — zgodnie z zasaaaontau,
. sprawdzenie il€ci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

. sprawdzenie czy w czasie moidanie wysipity zabrudzenia lub uszkodzenia,

. kontrola sprawngci dziatania elementow ruchomych.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.0Q0@nagania ogoine" pkt 4.7.
Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarowa drzwi wraz z écieznica jest szt. ( sztuka ) .

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST B-00.00/0¢magania ogolne” .

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
Roboty mana odebréajezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaly siogie.

Odbior powinien by potwierdzony protokotem zawigra

. ocere wynikéw bada,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniematiwsosci ich usungcia,
. protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dladego zamka

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogolne" .

10. Przepisy zwazane

. AT —15-3913/2002 Aprobata techniczna ITB

. AT-15-5807/2003 Aprobata techniczna ITB

. AT-15-2648/2001 Aprobata techniczna ITBPN-91/B-®d4 Okucia budowlane. Zamki
wpuszczane. Wymagania i badania

. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przecheamie i transport

. PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagevytrzymatcciowych

. PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wyséko szerokéc¢, gruba¢ i prostoktnosé. Klasy

tolerancji
. PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptagkogolna i miejscowa. Klasy toleranciji
. BN-79/6821- Szklo budowlane . Szyby bezpiecznertddaane plaskie

. BN —-75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone
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. BN-75/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, graegwanie, transport

. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .

. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycace systeméw zapewnienia
jakasci

169—CHO—B—C—STWIOR——I—1P
BIURO PROJEKTOW StU ZBY ZDROWIA ,PRO-MEDICUS”
Krakow, czerwiec 2016

102



PRZEBUDOWA ODDZIALU CHIRURGII OGOLNEJ | ONKOLOGICZN EJ ]
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ | GAZOW MEDYCZNYCH
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JA SLE

B-16.00.00 STROPY PODWIESZANE
KOD CPV -45421146-9
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaophtecznej § warunki wykonania i odbioru robot
stropow podwieszanych zgzianych z przebudawOddziatu Chirurgii Ogoélnej i Onkologicznej wraz z
wewretrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznéj gazéw medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym w 3te.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t aganych wykonaniem
i montazem stropow podwieszanych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stardokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu, zgodnie z ustavww zamdwieniach publicznych i realizacji oraz roz¢iniu robo6t opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad wykonania i odbioru stropow podwieszonych,

zwigzanych z dostosowaniem istrieggo budynku do wymogdéw normowych w ramach opracmjyv
dokumentacji technicznej.

Zakres robot ohkjtych ST
Wykonanie stropu kasetonowego 60 x 60, rozbieradnmeggkonstrukcji metalowe]

Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z obowizujacymi normami oraz przepisami i
oznaczy:

. roboty budowlane - wszystkie prace budowlaneazame z wykonaniem robét malarskich zgodnie
z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

. Wykonawca - osoba lub organizacja wykawaj roboty budowlane,

. wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane kv wgkonania robat,

. procedura - dokument zapewniey jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdblne operacje robocze; procethwae by zashpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

. ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokunefinfaojektowe] zawierajce (opisujce)
przedmiot i wymagania dla okilenego obiektu.

Ogdlne wymagania dotygeze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyeniay dotyczce robdt podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne"

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

Materiat naley przechowywé w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przeemanzaniem, w
oryginalnie zamkritych pojemnikach
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Ptyty akustyczne systemowe lub inne o cechach réwnowaych/

Wymiary
Surowiec

Grubagi¢
Zastosowanie
Odpornd¢ na ogi@é

Atest higieniczny

Pochtanianie dvieku
Demontowalnéc¢
Powierzchnia

WSP. Odbicigwiatta
Klasa pochtanianiazvigku
Klasa Czystéci Powietrza
Rodzaj podwieszenia

Zawiera :

Rodzaj konstrukcji
Wieszaki

Odpornd¢ na korozje
Masa hcznie z konstrukgj

600/600

w 100 % wetna szklana o wysokigjstgsci pokryta
wzmocnior, powloka Akutex T odpora na dziatanie

wiekszasici  srodkow  dezynfekujcych. Tyt piyty
zabezpieczono welonem szklanym. Kealzie
zagruntowane

15 mm

w budynkach ghy zdrowia

Piyty 4 materialem niepalnym wedtug badisklasyfikacji
prEN ISO 1182. System, plyty wraz z konstrukcj
zaliczono do oktadzin zabezpiecgajch przed ogniem
(NT Fire 003).

zgodnie z atestem higienicznynHRE/w ptyty spetniaa
wymagania higieniczne
85%
tatwo demontowalne

powierzchnia fytkowa) pokryta jest powlak Akutex T
odpowiedzial za pochtanianiezvieku

84% - z czego ponad 99% to odbicie rozpynsz
A cwk/200mm zgodnie z noenEN 1SO 11654

M 2.5/10

konstrukcja i zawiesia rozntiesze zgodnie z
zaleceniami dostawcy/producenta .

wieszaki , profile gtowne, poprzeczneolkk, Klipsy ,
taczniki, przycienne , elementy konieczne do poprawnej
instalacji
systemowa Connect T24
wieszaki regulowane
podwiszona odporni na korozje
2,5 kg /m2

Piyty akustyczne w pomieszczeniach o podurgzonych wymaganiach higienicznych

Wymiary
Surowiec

Gestas¢ pozorna
Grubas¢

Zastosowanie

Odpornd¢ na ogi@

Atest higieniczny

Sorpcja i desorpcja pary wodnej

600/600

w 100 % welna szklana pokryta welonem »Hknéa
szklanego grukei 0,53 mm

60+/-15
20 mm

w pomieszczeniach o temp do 40 stzy. wilgotnasci
95%, budynkow #yteczndci publicznej kategorii Ai B

W pomieszczeniach o stopniu agresysand i L

piyty sklasyfikowano jako niepalne , nie kg i
nieodpasajce pod wpltywem ognia

zgodnie z atestem higienicznymHP@r 220/B-158/92
wi/w plyty spetniag wymagania higieniczne

<1,3

169—CHO—B—C—STWIOR——I—1P
BIURO PROJEKTOW StU ZBY ZDROWIA ,PRO-MEDICUS”
Krakow, czerwiec 2016

105



PRZEBUDOWA ODDZIALU CHIRURGII OGOLNEJ | ONKOLOGICZN EJ ]
WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ | GAZOW MEDYCZNYCH
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JA SLE

(temp 40st.c , wilg 95%)
Pochtfanianie #wicku
Powierzchnia

WSP. Odbicigwiatta

Klasa pochtaniania

Klasa Czystéci Powietrza
Demontowalnéé

Rodzaj podwieszenia

Rodzaj konstrukcji

Wieszaki

Odpornd¢ na korozje
Masa hcznie z konstrukej

Krawedzie phyt

85% dla cwk 200mm, 90% dla cwk 400 mm

powierzchnia obustronna pokryta watoseklanym ktory
na licowej stronie malowany jest farh

powierzchnia licowa — mikroporowata
powierzchnia tylna — welon szklany
84%

klasa pochtanianiavdtku -A cwk/200mm dnie z norn
EN ISO 11654

M3.5/100
zapewniona przez zastosowanie wtazu inspekcyjnego

konstrukcja i zawiesia roznuesze zgodnie z
zaleceniami dostawcy/producenta . Zawiera : widszak
rofile gtbwne C3, poprzeczne C3, koiki ,klipsy légiczne
20 C3, hczniki, listwy ceowe przicienne C3, elementy
konieczne do poprawnej instalacji

C3 T24, ktéra poza powjokynkows , | pokryte s
powitoka poliestroa o grubdci 55 pum , odporng
korozyjna powloka dzialanie mediéw agresywnych w
srodowisku o stopniu agresywsw U

wieszaki regulowane pokryte gowtoka grubcci 18 lub
20 um , Connect C3

odporne na korozje
4 kg/m2

gruntowane

3. Sprzt

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine"

4, Transport

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidnedo

W trakcie transportu nate zabezpiecaymateriat przed przemarzaniem i wilgoci

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-000QN)/magania ogolne”

- Pohczenia pomidzy sufitem @cianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykaiczeniowa powinna ldyprzymocowana do pionowych powierzchni na zalecapgaiomie
za pomog odpowiednich zamocowtaozmieszczonych co maksimum 450 mm. Kalse upewné, czy
sasiadugce listwy przgciennescisle do siebie przylegaj a talze czy listwa nie jest skgona i utrzymuje

poziom. Dla najlepszego efektu estetycznegozpaleyé maziwie najdiuzszych listew. Minimalna
zalecana dhug listwy wynosi 300 mm.
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- Pohczenia poreidzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi.

Uzycie fabrycznie uformowanej wydej listwy przyciennej jest najbardziej wieiwa metod. Nalezy ja
zamontowaé zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

- Naraniki

Listwy przyscienne powinny by przyckte (zwykle pod ktem 45°) oraZcisle dopasowane na wszystkich
polaczeniach natmych. Padczenia na wewgtrznych narénikach przy ayciu metalowych listew meg
sie naklada, jezeli nie istniej inne specyficzne zalecenia.

- Siatka modularna 600x600 mm

Nalezy umieici¢ profile poprzeczne (1200 mm) pagiiy profilami nédnymi w odstpie 600 mm.
Nastpnie umigci¢ profile poprzeczne (600 mm) réwnolegle do profiicénych, pomidzy
zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymiumdici 1200 mm.

Piyty akustyczne systemowe
- Konstrukcja néna

Gorne kdice zawiesi powinny ky przymocowane do stropu fmego za pomec odpowiednich
zamocowa . Dolne kaice powinny by zamocowanego profili daych systemu Connect T24 w
rozstawie max 1200mm. Profile éree powinny by rozmieszczone co 1200 mm na odpowiednigj
wysokaci i poziomie. Palczenia pomgdzy profilami ngnymi powinny by naprzemianlegte.
Maksymalna odlegks pierwszego wieszaka ddiany wynosi 300mm

- Montaz piyt

Zalecane jest aywanie ekawiczek podczas mortia ptyt. Plyty fatwe do ecia za pomog
systemowego n@. Widoczne ptaszczyzny przecia naley pomalow& farba systemow do
malowania brzegdw.

- Pilyty akustyczne w pomieszczeniach o podurgzonych wymaganiach higienicznych
- Konstrukcja néna.

Gorne kace zawiesi powinny ki przymocowane do stropu fmego za pomec odpowiednich
zamocowa. Dolne kaice powinny by zamocowanego profili saych systemu Connect T24 C3 w
rozstawie max 1200mm. Profile sm@ powinny by rozmieszczone co 1200 mm na odpowiednie]
wysokaci i poziomie. Palczenia pomgdzy profilami ndnymi powinny by naprzemianlegte.
Maksymalna odlegks pierwszego wieszaka ogtiany wynosi 300mm. Dodatkowo najecaty
uktad konstrukcji nénej i ptyt docisi¢ klipsami higienicznymi w celu uzyskania szczglricstropu.
Eliminujemy wowczas efekt podeiienia wynikajcego z ranicy cisnien pomidzy przestrzeni
miedzy sufitow, a powierzchni uzytkowa. Zuzycie klipséw przypadapych na rf piyty liczy sic

wg wskanikéw katalogowych. Nale je umieszczanasrodniku profilu gtbwnego i poprzecznego.

- Montaz piyt

Zalecane jest aywanie ekawiczek podczas morta piyt. Plyty naley zawsze przytwierdzido
profili przy pomocy klipséw systemowych. Moutionczy zalaenie wkazu inspekcyjnego. Plyty s
do ckcia za pomog systemowego @ sytemowego. Widoczne ptaszczyzny preeei naley
pomalowa farbasystemow do malowania brzegow piyty.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine™
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7.  Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.0Q0\@@magania ogoélne”
Jednostka i zasady obmiarowania : jednpetkmiarove, jest m2.

llos¢ sufitu podwieszanego w ‘mokreila sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawgdhow naturze.

8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST B-00.00/0¢magania ogolne”

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektovs i uzgodnieniami Inspektora nadzoruzgk wszystkie
pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jereli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowamée powinienno zostadebrane.
Prace powinny zostavykonane zgodnie z dokumentapyojektova.

Odbidér powinien by potwierdzony protokotem zawigra

. ocere wynikow bada,
. wykaz wad i ustereke wskazaniem mibwosci ich usungcia

9. Podstawa ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatoi podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wynméga
ogolne" pkt 4.9.

10. Przepisy zwizane

. PrPN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metuatia
. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 90@#ny dotyczce systemdw zapewnienia jako
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